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TERMEKEK SZAKEMBEREKNEK

A termékek a tetOszigetel6 szakma képviselSi szamara késziltek.

Annak érdekében, hogy termékeink maximalisan megfeleljenek

a szakembereknek, a kifejlesztéslik soran figyelembe vettiik a

Polyglas-sal tobb, mint 6tven éve folyamatosan egytittmiikodo

szakemberek véleményét, kivansagait.

A mesterek igényeit megismerve és megértve a folyamatos

Vilzesrznigzeéilé 6’:‘?::&@6 '::33:3;':9":: }:ie?'gféslfglf fejlesztési tevékenységiink eredményeképp olyan
lemezek termékcsoportokat hoztunk létre, melyek a legOsszetettebb

és legkifinomultabb felhasznalasi igényeknek is megfelelnek.
7 g @ﬁcﬁwgﬁ prolEEDSPECIALI Narancs szinnel jeldltiik a szakemberek szamara kinalt
[FowGiassie) POLYGLASS /0] [PorvGLAs Il termékcsoportba tartozd lemezeket. Ezekhez a Polyglass
) . vevészolgalata kiemelt tAmogatast biztosit, igy a tervezéstdl
kezdve egészen a vésarlast kovetéen segitjik a vasarlot a termék
felhasznalasanak valamennyi fazisaban.
Ezek a kifejezetten felhasznalok részére nyujtott szolgéltatasok
garantaljak a végfelhaszndlok maximalis elégedettségét, és
biztositjdk a szakemberek tdmogatasdt a kivitelezés teljes
id6tartama alatt.
Aszakkereskeddknekajanlott termékcsoportnem csupdnamagas
mindségi kovetelményeknek felel meg, de a versenyképességet
szem el6tt tartva eldsegiti a termék konnyebb eladhatdsagat.
A kereskedésekben megtaldlhaté termékekhez tdmogatast
nyujtunk: személyzet képzése, termékek arculati megjelenése az

Uzletekben, kereskedelmi proméciok.

Termékeink csomagoldsa jol lathatd, kiemelkedd. Kiegészité
termékek csoportjat mind a felhasznaldk, mind a szakkeresked6k
szamdra biztositjuk.
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A POLYGLASS HOSSZU MULTRA TEKINT VISSZA

A szigeteléstechnika teriiletén dolgozd harom fivér véllalkozasa
a 60-as években indult. A cég atalakuldsai sordn megdrizte
kézmdves jellegét, kdszonhetéen annak az oOtletnek, hogy
~ eltéré anyagokat, igy bitument és polimereket dolgozzunk
0ssze. A cég terjeszkedése mar a 80-as évektél megfigyelhetd,
amikor a Polyglass megjelent az Egyesiilt Allamokban is sajat
létesitménnyel. A nemzetkozi terjeszkedéssel egyidejlleg
folytattuk a tudomanyos kutatadst egyre modernebb,
egyszeribb és hatékonyabb megoldéasokat kialakitva. gy
az Uvegszalas hordozoéréteg mellett kifejlesztésre keriilt a
nem-sz6tt poliészteres anyag, valamint a hagyomdnyos,
langolvasztasos fektetést igénylé lemezek mellett megjelentek
a legljabb generdciés 6ntapadd lemezek. Ezek alkalmazdsa
nem jart nyiltlang hasznalataval, zajjal és veszéllyel. Az6ntapado
lemezek esetében a technoldgiai fejlettség kodrnyezettudatos
szemlélettel és a munkakorilményekre valé odafigyeléssel
parosul. A Polyglass 1969-ben tortént alapitasa 6ta eltelt 39 év
sok véltozast hozott, de a cég lelke azonban véltozatlan maradt.

A POLYGLASS S.P.A. 2008 OKTOBERETOL A MAPEI
CSOPORT TAGJAKENT MUKODIK TOVABB

A Polyglass S.p.A. az elsé olasz gyart6, amely termékeivel és
technolégidival a vilag tobb mint 40 orszdgdban van jelen, a
vildgpiac tobb, mint 2%-at birtokolva. A Polyglass S.p.A. a
modifikélt bitumenes szigetel6 lemezek legjelentésebb eurdpai
gyartéinak egyike. A
tarsasag ezen kivil
eléregyartott  kett8s
hészigetel lemezeket,
és az azbeszt tartalmu
burkolatokat  kivalto
korszerli  termékeket
allit el6. A Polyglass
S.p.A. a elsé olasz
gyarté, amely termé- "% -
keivel és technoldgidival a vildg tébb mint 40 orszagban van
jelen, a vildgpiac tobb mint 2%-at birtokolva. A Polyglass
S.p.A. mindig is torekedett arra, hogy kulféldre is termeljen,
igy jelenleg 2 gyaregységgel is rendelkezik, melyek ugyanott
helyezkednek el, ahol a térsasdg székhelye is, a Treviso
tartomanyban Iévé Ponte di Piave teleptilésen. A tdrsasagot az
EgyesiiltKirdlysagbanateljes termékskalatforgalmazo Polyglass
Great Britain képviseli, mig Romanidban a Polyglass Romania
van jelen, mellyel egyittmuikodve értékesitjiik termékeinket
a keleti piacon. Az Egyesiilt Allamokban a Polyglass USA Inc.
képviseli tdrsasagunkat 3 gydregységgel Pennsylvania, Nevada
és Florida dllamban.

Polyglass Spa é Socio del
Green Building Council talia

REOXTHENE
TECHNOLOGIA'
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SELF-ADHESIVE TECHNOLOGY

No Ageing Technology
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TERMEKSKALA

ViZSZIGETELO LEMEZEK

Hagyomanyos elasztomer és plasztomer vizszigetel§ lemezek,
specidlis igénybevételhez késziilt lemezek, parazard termékek,
gyokérallé lemezek, radongdz ellen szigetel6 lemezek, fém
fedéréteggel elldtott 6nvédo lemezek.

ADESO° ONTAPADO LEMEZEK

Az ADESO’ 6ntapado technolégia lehetdvé teszi a vizhatlan
bitumenes burkolat hidegen torténd felhelyezését, kizarva
ezzelatlizveszély kockazatdt és atlzre érzékeny hészigetel6
anyagok sérilését, valamint javitva a munkakdrnyezetet

REOXTHENE
technoldgia

REOXTHENE
TECHNOLOGY

ViZSZIGETELO LEMEZ FORRADALMIAN UJ
TECHNOLOGIAVAL

A REOXTHENE a POLYGLASS és a MAPEIl kutato-fejleszté
laboratériumai éltal kifejlesztett, forradalmian uj technoldgia.

Ez az innovativ megkodzelités forradalmasitotta a hagyomanyos
teszi szamunkra, hogy az eddigi technolégiai hatarok alad menjlink a
tomeg/vastagsdag arany tekintetében.
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ViZSZIGETELO LEMEZEK KIEGESZITO TERMEKEK

FOLYEKONY ES HABARCS ALLAGU KIEGESZITO TERMEKEK
« Polyprimer

ELASZTOMER LEMEZEK

- Elastoflex S6 - Elastoflex S6 Mineral : i
« Flexo S6 « Polyprimer HP 45 professional

« Idroprimer
PLASZTO-SZTIROL LEMEZEK « Acriplast

« Format HS « Elastopaint Plus

« Polycoat

PLASZTOMER LEMEZEK « Polysint

+ Polybond - Polybond Mineral

« Polyver Acril

« Plana P - Plana P Mineral

« Polyver Alu

+Trend HS - Trend HS Mineral

« Polyfix
+Trend VS - Trend VS Mineral

« Polycem

+ Pronto

PARA ES RADONGAZ ELLENI SZIGETELESRE ALKALMAS ViZSZIGETELO
LEMEZEK )
- Polyvap KIEGESZITO TERMEKEK

« Polyoxid

GYOKERALLO LEMEZEK - Polyvel

+ Antiradice P « Polydren
« Polycart C

PARATECHNIKAI LEMEZEK + Polyvent

« Polybase APP-SBS « Polyfond kit

- Tet69sszefolyd normal

- Tet66sszefolyd super

- Oldalkifolyd

« Paraszell6z6.

« Lombkosar

ADESO’ 6NTAPADO LEMEZEK - Omlesztett paladrlemény

« Ekelem

« Dilatacios szalagok

ADESO" TECHNOLOGIAJU ONTAPADO LEMEZEK
« Elastoflex SA P - Elastoflex SA P Mineral TARTOZEKOK AZ ADESO® TECHNOLOGIAHOZ
« Spider P - Spider P Mineral « Propangazas langolvaszto

« Polyvap SA « Propangazas égéfej

« Adesoshield SA « Leister hegeszt6

« Adesoguard « Leister fuvdka

« Szilikonhenger

« Nyomdhenger

FORRADALMIAN UJ TECHNOLOGIAJU ViZSZIGETELO
LEMEZEK

REOXTHENE TECHNOLOGIA

REOXTHENE TECHNOLOGIAJU® ViZSZIGETELO LEMEZEK
« Elastolight - Elastolight Mineral
« Flexolight
« Polyflex light - Polyflex light Mineral
- Polyflex HP light - Polyflex HP light Mineral
« Pro-evolution - Pro-evolution Mineral
« Evolight - Evolight Mineral

« Easy lift - lemez folddel érintkez6 falak vizszigeteléséhez....
« Bitulight - Bitulight Mineral
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ELASTOFLEX S6
ELASTOFLEX S6 MINERAL

‘ BELIVEK.indd 2

Muszaki leiras

Az ELASTOFLEX S6 és a MINERAL ELASTOFLEX S6 nagyteljesitményU, el6regyartott, elasztomer vizszigetel
lemez, melynek alapja desztilldlt bitumenbdl el6allitott, modifikalt bitumen, a rendkivil rugalmas SBS
elasztomer (termoplasztikus) gyanta és hosszirdnyu lvegszallal megerésitett, robosztus, nem-sz6tt poliészter
hordozoréteg. Ez a specidlis hordozoéréteg azon tul, hogy rothadéséllé tulajdonsagu, nagyon jé mechanikai
tulajdonsagokat, magas szakadasi nyulast, atttési ellendliésagot és mérettartast biztosit. A lemez gyartasanal
alkalmazott modern gyartasi technolégia biztositja a termék kivalé mindségét.

Javasolt alkalmazas
EGYRETEGU TOBBRETEGU GYOKER-ALLO PARAZARO ALATET-LEMEZ
TERMEK
4mm . . . .
4 mm MIN. . .

F.R.: Feddréteg - A.R.: Alsé réteg - T.N.: Talajnedvesség - TV.Ny.: Talajviz-nyomds - L.: Latsz6 - L.V.A.: Leterhel6 védéréteg alatt

Az SBS-nek kdszonhet6 kivalé rugalmassdg az ELASTOFLEX S6 és MINERAL ELASTOFLEX S6 termékeket
kilonosen alkalmassa teszi ciklikus mozgasnak vagy jelentés méretvéltozasnak kitett (fém vagy eléregyartott
szerkezetek, gyalogos forgalmu, vagy anélkili teraszok, boltozatok vagy shed-teté) szerkezetek vizszigetelésére.
A lemez kémiai, fizikai és mechanikai tulajdonsagai tokéletes tapadast biztositanak az alaphoz és a rétegek
kozott. Az ELASTOFLEX S6-ot a napfénytél évni kell a megfelel6 védelemmel.

Miszaki adatok

CERNEVEK
STAREMBEREKNEK

K\mumwmusu(.mm
SIEBERENSLANIRA
AT ESRFESTET

TRNERUSTE

VIZSGALATI |MUSZAKI MERTEK- A . NEVLEGES
A A 2 NEVLEGES ERTEK g

MODSZER  |JELLEMZO EGYSEG ERTEK

EN 1848-1 HOSSZUSAG m (10-1%) (10-1%)

EN 1848-1 SZELESSEG m (1-1%) (1-1%)

EN 1848-1 EGYENESSEG mm/10 m Meghaladja Meghaladja

EN 1849-1 VASTAGSAG mm 4(+0,4) 4(+0,2)*

EN 1849-1 FELULETTOMEG kg/m? NPD NPD

EN 1928-B ViZZAROSAG kPa Meghaladja Meghaladja
ViZZAROSAG KIS HOMERSEKLETEN VALO NYUJTAST

EN 13897 KOVETOEN kPa NPD NPD

EN 13501-5 KULSO TUZZEL SZEMBENI TELJESITMENY OSZTALY ~ kPa NPD NPD

EN 13501-1 TUZZEL SZEMBENI REAKCIO % F F

EN 12316 LEFEJTESI ELLENALLAS TOLDASNAL - NPD NPD

EN 12317 ATLAPOLASOK ELLENALLASA - 650/450 (-20%) 650/450 (-20%)
HUZOSZILARDSAG MAX

EN 12311-1 Hossziranyban N/50 mm 288 E:%ng’g ggg 2383’;
Keresztirdnyban % 3
SZAKADASINYULAS

EN 12311-1 Hossziranyban N/50 mm 22 Hg; . ig 83
Keresztiranyban

EN 12691-A UTESELLENALLAS N/50 mm >900 Il > 900

EN 12730-A STATIKUS TERHELESSEL SZEMBENI ELLENALLAS N/50 mm >15 = >15
TOVABBSZAKITASI ELLENALLAS . 3 150 (-30%) 150 (-30%)

EN 12310-1 Hossziranyban % =l 150 (:30%) v 150 (-30%)
Keresztiranyban " b ~ 3

EN 1107-1 MERETTARTOSAG % Rj <03 i <03

EN 1108 ALAKTARTOSAG CIKLIKUSAN VALTOZO mm w ol
HOMERSEKLETEN o

EN 1109 HIDEGHAJLITHATOSAG °C <-20 Iy <-20

EN 1110 HAJLITHATOSAG MAGAS HOMERSEKLETEN °C > 100 a] > 100

N e HAJLITHATOSAG MESTERSEGES OREGITES UTAN  °C <-10 <-10
MESTERSEGES OREGEDES HOSSZU IDEIG TARTO

EN 1297 UV-SUGARZAS, MEGEMELT HOMERSEKLETESVIZ - NPD -
KOMBINALT HATASAVAL

EN 12039 HINTOANYAG TAPADASA % - <30

EN 1931 PARAATERESZTESI TULAJDONSAGOK 1 20000 20000

EN 1850-1 LATHATO HIBAK - NINCS NINCS

Az EN 13707 szabvanynak (hajlékony vizszigetel6 lemezek tetékhdz) megfeleléen.
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HIDEGHAJLITHATOSAG
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JARHATO LAPOSTETOK
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NEM JARHATO LAPOSTETOK

PROFILLEMEZBOL KESZULT TETOK

FORESZFOG-TETOK

DONGATETOK

NYEREGTETOK

ALAPOZASOK

FOLD ALATTI GARAZSOK
(MELYGARAZSOK)

TETOPARKOLOK

TETOKERTEK

@

HIDAK ES FELULJARGK

TAROZOK ES CSATORNAK

FOLYOSOK ES ALAGUTAK

VIZZARO RETEGEK FELUJITASA
STIGETELES CSEREJE

MUNKALATOK

RESZLETEK

KULONLEGES TETOK

3/25/11

ELASZTOMER LEMEZEK

[Q] 1270 No Aceina Technoloav

12:12 PM



ELASZTOMER LEMEZEK

FLEXO S6
FLEXO S6 MINERAL

@ Miiszaki leiras

A FLEXO S6 és a MINERAL FLEXO S6 nagyteljesitményd, el6regydértott, elasztomer vizszigetel6 lemez, mely
specidlis desztilldlt bitumenbdl és nagy hajlékonysagu, termoplasztikus elasztomer gyantabdl (SBS) all, nem-
szbtt, poliészter szalas hordozéréteggel.

Ez a kulonleges hordozé, azon kivil, hogy rendkiviil rothadasalld, kivdlé mechanikai tulajdonsédgokat, nyujtési
jellemzdket és magas atiitési ellendllésagot biztosit a lemezeknek. A specialis elasztomer vegytlet alacsony
hémérsékleten is nagy hajlithatésdgot biztosit.

A lemezek gyértasanal alkalmazott modern gyértasi technoldgia biztositja a termék kivalé minéségét.

Javasolt alkalmazas

TERMEKEK
STAKEMBERERNEX

pNTEGsLGETEd

W u

SOEIBERENSLANIRA .
ALATOTT SNFEESIET
TERNERVASTIE

HIDEGHAJLITHATOSAG
EGYRETEGU TOBBRETEGU GYOKER-ALLO PARAZARO ALAP ALATET-LEMEZ
TERMEK R. .R. T.N. | TV.Ny.
4kg . .
3mm . . “
4 mm . D . 3
4 kg MIN. . %
4,5 kg MIN. . JARHATO LAPOSTETOK

F.R.: Feddréteg - A.R.: Alsé réteg - T.N.: Talajnedvesség - TV.Ny.: Talajviz-nyomds - L.: Latsz6 - L.V.A.: Leterhel6 védéréteg alatt

ii
Az SBS-nek kdszonhetd kivalo rugalmassag a FLEXO S6 és a MINERAL FLEXO S6 termékeket kiilondsen alkalmas- NEMJARHATO LAPOSTETOK
sa teszi ciklikus mozgasnak vagy jelentés méretvéltozasnak kitett (fém vagy eléregyartott szerkezetek, gyalogos
forgalmu, vagy anélkiili teraszok, boltozatok vagy shed-tetd) szerkezetek vizszigetelésére. A lemez kémiai, fizikai %
és mechanikai tulajdonsdgai tokéletes tapadast biztositanak az alaphoz és a rétegek kozott. PROFILLEMEZBOLKESZULTTEREK
A FLEXO S6-ot a napfénytdl 6vni kell a megfelel6 védelemmel.
o
Miiszaki adatok R
VIZSGALATI |MUSZAKI MERTEK- ‘ - NEVLEGES 3
: Al ; NEVLEGES ERTEK - =
MODSZER JELLEMZO EGYSEG ERTEK —
EN 1848-1 HOSSZUSAG m (10 -1%) (10 -1%)
EN 1848-1 SZELESSEG m (1 -1%) (1 -1%) )
EN 1848-1 KARDOSSAG mm/10 m Meghaladja Meghaladja
EN 1849-1 VASTAGSAG mm 4(+0,2) NPD NYEREGTETOK
EN 1849-1 FELULETTOMEG kg/m? NPD 4 (+10%)
EN 1928-B ViZZAROSAG kPa Meghaladja Meghaladja @
EN 1928-B S ABACA e ADECTEC | 1T A )
EN 1206 VIZZAROSAG MESTERSEGES OREGITES UTAN kPa Meghaladja Meghaladja 4 T
BN 1aes ViZZAROSAG VEGYI ANYAGOKKAL SZEMBEN kPa Meghaladja Meghaladja
ViZZAROSAG KIS HOMERSEKLETEN VALO NYUJTAST I ] W -
EN 13897 KOVETGEN % e
EN 13501-5 KULSO TUZZEL SZEMBENITELJESITMENY OSZTALY - NPD NPD
EN 13501-1 TUZZEL SZEMBENI REAKCIO - E F %
EN 12316 LEFEJTESI ELLENALLAS TOLDASNAL N/50 mm - - H
EN 12317 ATLAPOLASOK ELLENALLASA N/50 mm - - TETOPARKOLOK
HUZOSZILARDSAG MAX :r.'
EN12311-1 Hossziranyban N/50 mm 500 (-20%) =8 500 (-20%) 3
Keresztiranyban N/50 mm 500 (-20%) 8 500 (-20%) é
SZAKADASI NYULAS = —
EN 12311-1 Hosszirdnyban % 35(-15) Bl 35(-15)
Keresztiranyban % 35(-15) 3 35(-15)
EN 12691-A UTESELLENALLAS mm g =700 Py =700 [\
EN 12730-A STATIKUS TERHELESSEL SZEMBENI ELLENALLAS kg >10 M >0 ﬁ
= — - = w HIDAK ES FELULJAROK
TOVABBSZAKITASI ELLENALLAS ]
EN 12310-1 Hossziranyban N 130 (-30%) Ll 130 (-30%)
Keresztiranyban N 130 (-30%) 130 (-30%)
EN 1107-1 MERETTARTOSAG % <03 <03 SR
ALAKTARTOSAG CIKLIKUSAN VALTAKOZO
ENT108 HOMERSEKLETEN mm ] j
EN 1109 HIDEGHAJLITHATOSAG °C <-20 <-20
EN 1110 HAJLITHATOSAG MAGAS HOMERSEKLETEN °C >100 >100
EN1110 ) o . N . , FOLYOSOK ES ALAGUTAK
EN 1296 HAJLITHATOSAG MESTERSEGES OREGITES UTAN °C =4 >-5
MESTERSEGES OREGITES HOSSZU IDEIG TARTO | VIZZARO RETEGEK FELUITASA
EN 1297 UV-SUGARZAS, MEGEMELT HOMERSEKLET ES ViZ - NPD - SUGTHESCRLE
KOMBINALT HATASAVAL ECt
EN 12039 HINTOANYAG TAPADASA % - <30
EN 1931 PARAATERESZTESI TULAJDONSAGOK u 20000 20000
EN 1850-1 LATHATO HIBAK - NINCS NINCS
RESZLETEK
Az EN 13707 szabvanynak (hajlékony vizszigetel lemezek tet6khdz) megfelelden.
KULONLEGES TETGK
POLYGLASS / Q|
& Mare
wbwe!
AL e
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PLASZTO-SZTIROL LEMEZEK

FORMAT HS

@ Miiszaki leiras

A FORMAT HS eléregyartott, vizszigeteld, plaszto-sztirol lemez, mely propilénnel és sztirollal modifikalt desztillalt
bitumen alapu kilonleges keverékbdél all. Hossziranyl Uvegszalakkal megerésitett, robosztus, nem-sz6tt
poliészterszalas hordozoréteggel késziil.

Kulonleges dsszetétele miatt a keverék kitlind hajlékonysagot biztosit a lemeznek alacsony hémérsékleten is.

A FORMAT HS gyartésa a NAT® rendszer, egy innovativ gyartasi eljards irdnymutatasai szerint torténik, mely
lehetévé teszi a termék Gregedésének jelentds lassitasat és a hasznos élettartam novelését.

TERMEAEK
STAREMBEREKNER

\FHETNTESIEETED
SONIBERRNSTANIRA
(T ESNFESTET

TERAERALSTIER

, HIDEGHAJLITHATOSAG
@ Javasolt alkalmazas

TOBBRETEGU GYOKER-ALLO PARAZARO ALATET-LEMEZ

4 kg . .

,““\
4mm . . H
JARHATO LAPOSTETGK
F.R.: Fed6réteg - A.R.: Also réteg - T.N.: Talajnedvesség - TV.Ny.: Talajviz-nyomds - L.: Latsz6 - L.V.A.: Leterhel6 védéréteg alatt
AFORMAT HS kitliné mechanikai tulajdonsagu, mérettartasu és jol tapadd, sokoldalu lemez. Ezek a tulajdonsagok
kiilondsen értékessé teszik a FORMAT HS-t falakon nyujtott vizszigetel6 képességéért. PR
ﬁ}t‘
PROFILLEMEZBOL KESZULT TETOK
o
@ Miiszaki adatok HRESOG TN
VIZSGALATI |MUSZAKI MERTEK- - NEVLEGES g,
= " NEVLEGES ERTEK "
MODSZER  |JELLEMZO EGYSEG ERTEK —— —
EN 1848-1 HOSSZUSAG m (10 -1%)
EN 1848-1 SZELESSEG m (1 -1%) [
EN 1848-1 KARDOSSAG mm/10 m Supera
EN 1849-1 VASTAGSAG mm 4(+0,2) NVEREGTETOK
EN 1849-1 FELULETTOMEG kg/m? NPD
EN 1928-B ViZZAROSAG kPa Meghaladja i
EN 19288 VIZZAROSAG MESTERSEGES OREGITESI MODSZER | o B i
EN 1296 HOSSZU IDEIG TARTO MEGEMELT HOMERSEKLETEN 9 ) ALAPOZASOK
EN 1928-B ViZZAROSAG FOLYEKONY VEGYSZEREK, BELEERTVE A X
EN 1847 VIZET I, HATASANAK KPa R aladia |.!
OSZTALYBA SOROLAS A TUZVESZELYESSEGI VIZSGA- é R ——
EN13501-T | ATOK EREDMENYEINEK FELHASZNALASAVAL - ] e
EN 12317 /L-\ALSEAMEZATLAPOLASOK NYIRO-TAPADO ELLENAL- N/50 mm 500/400 (-20%)
HUZOSZILARDSAG MAX & %
EN12311-1 Hossziranyban N/50 mm N 600 (-20%)
Keresztiranyban N/50 mm L4 600 (-20%) BTN
SZAKADASI NYULAS = %
EN 12311-1 Hossziranyban % iy 35(15 3 Y
Keresztiranyban % Il 35(-15) H
EN 12691-A UTESELLENALLAS mm =900 UG
EN 12730-A STATIKUS TERHELESSEL SZEMBENI ELLENALLO kg >15
KEPESSEG -
TOVABBSZAKITASI ELLENALLAS ﬁ
EN 12310-1 Hosszirdnyban N 150 (-30%) HIDAKES FELOLJAROK
Keresztiranyban N 150 (-30%)
£ -
HIpEGI—(!)AJ,LITHATOSAQ - M
HOALLOSAG NAGY HOMERSEKLETEN o 4
ENT109 PARAATERESZTES| TULAJDONSAGOK ¢ b’ TGOS HORMAK
LATHATO HIBAK
EN 1931 PARAATERESZTESI TULAJDONSAGOK u 20000 .
EN 1850-1 LATHATO HIBAK - NINCS
FOLYOSOK ES ALAGUTAK
Megfelel az EN 13969 TYPE T (Hajlékony vizszigeteld lemezek. Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajviz elleni T
szigetel6lemezeket is.) szabvény el6irdsainak. SBG!TI Eln!é'(::::l!
MUNKALATOK
. RESZLETEK
a8
KULONLEGES TETOK
[POLYGLASS / Q]
B MAPE

(4 | M}'};&a/
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PLASZTOMER LEMEZEK

@ Ce 60

No Aaeina Technoloav

POLYBOND
POLYBOND MINERAL

@ Miiszaki leiras

A POLYBOND és a POLYBOND MINERAL nagyteljesitményd, eléregydrtott, plasztomer vizszigetelé lemez.
POLIPROPILENNEL modifikdlt desztillalt bitumen keverékbdl késziil, robosztus, nem-szétt poliészter
hordozéréteggel, melyet hosszirdnyu livegszalak szildrditanak. Ezen kiviil a hordozéréteg rothadasallé, és kitind
Kulonleges dsszetétele miatt a keverék kitlind hajlékonysagot biztosit a lemezeknek alacsony hémérsékleten is.
A lemezek gyartasanal alkalmazott modern gyartési technolégia biztositja a termékek mindségét, stabilitasat
és tartossagat.

A POLYBOND és a POLYBOND MINERAL gyartasa a NAT® rendszer, egy innovativ gyartasi eljaras irdnymutatasai
szerint torténik, mely lehet6vé teszi a termékek Oregedésének jelentés lassitasat és a hasznos élettartam
novelését.

Javasolt alkalmazas

TERNEREK
SANEMBEREKNEX )

REETEATESTGETE)
SOEUBERENSLANIRA
AT ESHFESTER
TeRNERALSTIE

HIDEGHAJLITHATOSAG

EGYRETEGU TOBBRETEGU GYOKER-ALLO PARAZARO ALATET-LEMEZ
TERMEK
3mm “\
4 mm . . . . . H
4 kg MIN. N JARHATO LAPOSTETOK
4,5 mm + MIN. .
F.R.: Fed6réteg - A.R.: Alsé réteg - T.N.: Talajnedvesség - TV.Ny.: Talajviz-nyomds - L.: Latsz6 - L.V.A.: Leterhel6 védéréteg alatt ii
A POLYBOND és a POLYBOND MINERAL sokoldalu lemezek, melyek egyarant alkalmas lakossagi és ipari szerke- NEMJARHATO LAPOSTETOK
zetek vizszigetelésére (fém tetészerkezetek és eléregyartott betonfodém tetészerkezetek).
A leterhel6 védoréteg alatt elhelyezett vizszigetelés megvaldsithatd egyrétegi (ha a termék tulajdonsagai azt %
lehetévé teszik), vagy minimalisan, 7 mm (4+3 mm) vastagsagu tébbrétegu kivitelben. I —
@ Miiszaki adatok -
N\
VIZSGALATI |MUSZAKI MERTEK- ; . NEVLEGES &Y .
: NEVLEGES ERTEK e FURESHOGTEOK
MODSZER __ [JELLEMZ0 EGYSEG ERTEK
EN 1848-1 HOSSZUSAG m (10 -1%) (10 -1%) g_—
EN 1848-1 SZELESSEG m (1 -1%) (1 -1%) —
EN 1848-1 KARDOSSAG mm/10 m Meghaladja Meghaladja DONGATETOK
EN 1849-1 VASTAGSAG mm 4(£02) NPD
EN 1849-1 FELULETTOMEG kg/m? NPD 4(+10%) &
EN 1928-B ViZZAROSAG kPa Meghaladja Meghaladja —
EN 1928-B ViZZAROSAG MESTERSEGES OREGITESI MODSZER A ]
EN 1926 HOSSZU IDEIG TARTO MEGEMELT HOMERSEKLETEN <P jladj R ladja
EN 1928-B ViZZAROSAG FOLYEKONY VEGYSZEREK, BELEERTVE A A )
EN 1296 VIZET 15, HATASANAK kPa R cladj R haladja ;
KIS HOMERSEKLETEN VALO NYUJTAS UTANI ViZ- ARz
EN 13897 ZARGSAG % -
EN 13501-5 KULSO TUZZEL SZEMBENITELJESITMENY OSZTALY - FRoof
EN 135011 OSZTALYBA SOROLAS A TUZVESZELYESSEGI VIZSGA- r FOLD ALATTI GARAZSOK
LATOK EREDMENYEINEK FELHASZNALASAVAL (MELYGARAZSOK)
EN 12316 A LEMEZATLAPOLASOK LEFEJTESI ELLENALLASA N/50 mm NPD NPD
EN 12317 A LEMEZATLAPOLASOK NYIRO-TAPADO ELLENALLASA N/50 mm NPD =3 NPD %
HUZOSZILARDSAG MAX e H
EN 12311-1 Hossziranyban N/50 mm [aY 700 (-20%) =l 700 (-20%) TETOPARKOLOK
Keresztirdnyban N/50 mm F 600 (-20%) s W (-20%)
SZAKADASI NYULAS g = =
EN 12311-1 Hossziranyban % bl 40(-15) S ISR A\
lferfesztirénxba n % 5' 40 (-15) Y 40(-15 T
EN 12691-A UTESELLENALLAS mm I >900 [ >90
STATIKUS TERHELESSEL SZEMBENI ELLENALLO
EN 12730-A KEPESSEG kg 215 215 _—
TOVABBSZAKITASI ELLENALLAS ﬁ TR
EN 12310-1 Hossziranyban N 150 (-30%) 150 (-30%)
Keresztirdnyban N 150 (-30%) 150 (-30%)
EN 1107-1 MERETTARTOSAG % <03 <03 N
ALAKTARTOSAG CIKLIKUSAN VALTAKOZO N/
EN1108 HOMERSEKLETEN mm ] j TROZOKES SATORNAK
EN 1109 HIDEGHAJLITHATOSAG °C <15
EN1110 HOALLOSAG NAGY HOMERSEKLETEN °C >110
EN1110 HOALLOSAG MESTERSEGES OREGITESI MODSZER - 100
EN 1296 HOSSZU IDEIG TARTO MEGEMELT HOMERSEKLETEN 3 PIEESENREDT
MESTERSEGES OREGITES HOSSZU IDEIG TARTO |
EN 1297 UV-SUGARZAS, MEGEMELT HOMERSEKLET ES ViZ - -
KOMBINALT HATASAVAL %sfﬁﬁﬁgﬂ:
EN 12039 HINTOANYAG TAPADASA % <30 NONKALATO
EN 1931 PARAATERESZTESI TULAJDONSAGOK u 20000
EN 1850-1 LATHATO HIBAK - NINCS
Megfelel az EN 13707 (Hajlékony vizszigeteld lemezek. Hordozoréteges bitumenes lemezek tetdk vizszigetelésére.) és az EN 13969 TYPE T (Hajléko- SRR
ny vizszigetel6 lemezek. Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajviz elleni szigetel6lemezeket is.) szabvanyok elSirasainak.
KULONLEGESTETOK
POLYGLASS / Q|
By
wtwe!
ALy
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PLANAP
PLANA P MINERAL

@ Miiszaki leiras

A PLANA P és a PLANA P MINERAL nagyteljesitménydi, plasztomer eléregyartott vizszigetel6 lemezek.
POLIPROPILENNEL modifikalt desztillalt bitumen keverékbdl késziilnek kiilénleges, nem-sz6tt poliészter szal
hordozéréteggel, melyet hossziranyu ivegszalak szilarditanak.

Alemezekltalanos jellemzdi biztositjdk a termékek sokoldalusagat és alkalmassagat barmely jelleg( hasznalatra.
Kilonleges 6sszetétele miatt a keverék kit(iné hajlékonysagot biztosit a lemezeknek alacsony hémérsékleten is.
Alemezek gyartasanal alkalmazott modern gyartasi technoldgia biztositja a jobb mindséget, nagyobb stabilitast
és a hosszabb élettartamot.

APLANA P ésa PLANA P MINERAL gyartasa a NAT® rendszer, egy innovativ gyartasi eljards iranymutatasai szerint
torténik, mely lehetévé teszi a termékek dregedésének jelentds lassitasat és a hasznos élettartam novelését.

@ Javasolt alkalmazas

EGYRETEGU TOBBRETEGU GYOKER-ALLO PARAZARO ALATET-LEMEZ
TERMEK
3mm . . .
4mm . . . . . .
4 kg min. .
4,5 kg min. .
5 kg min. .

F.R.: Fedéréteg - A.R.: Also réteg - T.N.: Talajnedvesség - TV.Ny.: Talajviz-nyomas - L.: Latsz6 - L.V.A.: Leterhel6 védéréteg alatt
A PLANA P és a PLANA P MINERAL tulajdonsagai kiilondsen alkalmassa teszik a termékeket lakéépliletek, keres-
kedelmi és ipari épliletek vizszigetelésére.

A leterhel6 védoréteg alatt elhelyezett vizszigetelés megvaldsithatd egyrétegl (ha a termék tulajdonsagai azt
lehetévé teszik), vagy minimalisan, 7 mm (4+3 mm) vastagsagu tobbrétegd kivitelben.

@ Miiszaki adatok

VIZSGALATI |MUSZAKI MERTEK- ; P NEVLEGES

MODSZER | JELLEMZG EGYSEG R EGES ERTEK R X

EN 1848-1 HOSSZUSAG m (10 -1%) (10 -1%)

EN 1848-1 SZELESSEG m (1 -1%) (1 -1%)

EN 1848-1 KARDOSSAG mm/10 m Meghaladja Meghaladja

EN 1849-1 VASTAGSAG mm 4(+0,2) NPD

EN 1849-1 FELULETTOMEG kg/m? NPD 4 (£10%)

EN 1928-B ViZZAROSAG kPa Meghaladja Meghaladja

Em 12423 B x:%gﬁFS?aAAgAFSOAL’z‘(AE\}éONYVEGYSZEREK, BELEERTVEA o . .
KIS HOMERSEKLETEN VALO NYUJTAS UTANIViZ-

EN 13897 ZAROSAG % - -

EN 13501-5 KULSO TUZZEL SZEMBENITELJESITMENY OSZTALY - FRoof FRoof

EN 13501-1 OSZTALYBA SOROLAS A TUZVESZELYESSEGI VIZSGA- F F
LATOK EREDMENYEINEK FELHASZNALASAVAL

EN12316 A LEMEZATLAPOLASOK LEFEJTESI ELLENALLASA N/50 mm - -

EN 12317 A LEMEZATLAPOLASOK NYIRO-TAPADO ELLENALLASA N/50 mm - .y -
HUZOSZILARDSAG MAX =

EN 12311-1 Hosszirdnyban N/50 mm 700 (-20%) TR 700 (-20%)
Keresztirdnyban N/50 mm Bl 600 (-20%) E 600 (-20%)
SZAKADASI NYULAS = s

EN 12311-1 Hosszirdnyban % g 40(-15) W 40(-15)
lfer’esztirény'ban’ % : 40 (-15) PR 40(-15

EN 12691-A UTESELLENALLAS mm >900 Ed >000

EN 12730-A iggEgSUESG TERHELESSEL SZEMBENI ELLENALLO kg S15 = 8B
TOVABBSZAKITASI ELLENALLAS

EN 12310-1 Hosszirdnyban N 150 (-30%) 150 (-30%)
Keresztirdnyban N 150 (-30%) 150 (-30%)

EN 1107-1 MERETTARTOSAG % <0,5 <0,5
ALAKTARTOSAG CIKLIKUSAN VALTAKOZO

ENTI08 HOMERSEKLETEN mm j j

EN 1109 HIDEGHAJLITHATOSAG °C <12 <12

EN1110 HOALLOSAG NAGY HOMERSEKLETEN °C >130 >130

EN 1110 HOALLOSAG MESTERSEGES OREGITESI MODSZER o 100 100

EN 1296 HOS5ZU IDEIG TARTO MEGEMELT HOMERSEKLETEN
MESTERSEGES OREGITES HOSSZU IDEIG TARTO

EN 1297 UV-SUGARZAS, MEGEMELT HOMERSEKLET ES ViZ - Meghaladja -
KOMBINALT HATASAVAL

EN 12039 HINTOANYAG TAPADASA % - <30

EN 1931 PARAATERESZTESI TULAJDONSAGOK u 20000 20000

EN 1850-1 LATHATO HIBAK - NINCS NINCS

Megfelel az EN 13707 (Hajlékony vizszigetel6 lemezek. Hordozoréteges bitumenes lemezek tet6k vizszigetelésére.) és az EN 13969
TYPET (Hajlékony vizszigetel6 lemezek. Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajviz elleni szigetel6lemezeket is.)
szabvanyok el6irasainak.
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JARHATO LAPOSTETOK

NEM JARHATO LAPOSTETOK

PROFILLEMEZBOL KESZOLT TETOK

FORESZFOG-TETOK

DONGATETOK

NYEREGTETOK

ALAPOZASOK

FOLD ALATTI GARAZSOK

(MELYGARAZSOK)
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HIDAK ES FELULJARGK
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FOLYOSOK £S ALAGUTAK
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PLASZTOMER LEMEZEK

TREND HS
TREND HS MINERAL

@ Miiszaki leiras

ATREND HS és a TREND HS MINERAL kittin6 minéségu, eléregyartott, plasztomer vizszigetel$ lemez.
POLIPROPILENNEL modifikalt desztillalt bitumen keverékbél késziil, nem-szétt poliészter szal hordozéréteggel,
melyet hossziranyu livegszalak szilarditanak.

A hordozoéréteg kitlin6 mechanikai tulajdonsdgokat és nagyobb szakadasi nyuldst biztosit a lemezeknek.
Kulénleges 6sszetétele miatt a keverék kitliné hajlékonysagot biztosit a lemezeknek alacsony hémérsékleten is.

A lemezek gyértasanal alkalmazott modern gyértasi technolégia biztositja a termékek kit(iné minéségét. TERMEKEK

A TREND HS és a TREND HS MINERAL gyartasa a NAT® rendszer, egy innovativ gyartasi eljaras irdnymutatasai SMMK
szerint torténik, mely lehet6vé teszi a termékek Oregedésének jelentés lassitasat és a hasznos élettartam wmﬂ;:;:;ﬁ;‘;;;°
néve I ését. K\:\l:x\w‘u {SNFISTEN

TERNERVAUSTIEC

@ Javasolt alkalmazas

HIDEGHAJLITHATOSAG
EGYRETEGU TOBBRETEGU GYOKER-ALLO PARAZARO ALATET-LEMEZ
TERMEK
3mm . . .
4 mm . . D . .
4 kg MIN. . %
4,5 kg MIN. . JARHATG LAPOSTETOK

F.R.: Fedéréteg - A.R.: Alsé réteg - T.N.: Talajnedvesség - TV.Ny.: Talajviz-nyomds - L.: Latsz6 - L.V.A.: Leterhel6 védéréteg alatt

=
ATREND HS és a TREND HS MINERAL egyarant alkalmas lakossagi és ipari (hagyomanyos, fém és el6regyartott) NEM JARHATO LAPOSTETOK
szerkezetek vizszigetelésére.
A leterhel6 véddréteg alatt elhelyezett vizszigetelés megvalésithatd minimalisan 7 mm (4+3 mm) vastagsagu .
tobbrétegl kivitelben. T
PROFILLEMEZBOL KESZULT TETOK
@ Miiszaki adatok \_

- - - - RESZFOG-TETO)
VIZSGALATI |MUSZAKI MERTEK- RS ek NEVLEGES FURIROGTEDK
MODSZER JELLEMZO EGYSEG ERTEK N
EN 1848-1 HOSSZUSAG m (10 -1%) (10 -1%) "'

EN 1848-1 SZELESSEG m (1 -1%) (1 -1%) DONGATETGK

EN 1848-1 KARDOSSAG mm/10 m Meghaladja Meghaladja

EN 1849-1 VASTAGSAG mm 4(+0,4) NPD P

EN 1849-1 FELULETTOMEG kg/m? NPD 4(£10%)

EN 1928-B ViZZAROSAG kPa Meghaladja Meghaladja NYEREGTETOK

EN 1928-B ViZZAROSAG MESTERSEGES OREGITESI MODSZER ] )

EN 1296 HOSSZU IDEIG TARTO MEGEMELT HOMERSEKLETEN kP2 Meghaladja Meghaladja

EN 1928-B ViZZAROSAG FOLYEKONY VEGYSZEREK, BELEERTVE A ] )

EN 1847 VIZET IS, HATASANAK kPa Meghaladja Meghaladja ) -
KIS HOMERSEKLETEN VALO NYUJTAS UTANI Viz-

EN 13897 ZAROSAG % NPD NPD

EN 13501-5 KOLSO TUZZEL SZEMBENI TELJESITMENY OSZTALY - FRoof FRoof AT

EN 135011 OSZTALYBA SOROLAS A TUZVESZELYESSEGI VIZSGA- r r (MELYGARAZSOK)
LATOK EREDMENYEINEK FELHASZNALASAVAL

EN 12316 A LEMEZATLAPOLASOK LEFEJTESI ELLENALLASA N/50 mm - - %

EN12317 ALEMEZATLAPOLASOK NYIRO-TAPADO ELLENAL- o ] =0 H
LASA o TETOPARKOLOK
HUZOSZILARDSAG MAX w0 =

EN 12311-1 Hosszirdnyban N/50 mm = 500 (-20%) =8 500 (-20%) y
Keresztirdnyban N/50 mm faY 500 (-20%) = 500 (-20%) é
SZAKADASI NYULAS 4 2] H

EN12311-1  Hossziranyban % A 35(15) e 3515 TEIOKETEC
Keresztirdnyban % =4 35(-15) 2 35 (-15)

EN 12691-A UTESELLENALLAS mm >700 ml >700
STATIKUS TERHELESSEL SZEMBENI ELLENALLO = ﬁ

EN12730-A  péprosic kg 210 il >10 HIDAKES FELOLIROK
TOVABBSZAKITASI ELLENALLAS

EN 12310-1 Hosszirdnyban N 130 (-30%) 130 (-30%)
Keresztirdnyban N 130 (-30%) 130 (-30%)

EN 1107-1 MERETTARTOSAG % <03 <03 TAROZOK S CSATORNAK
ALAKTARTOSAG CIKLIKUSAN VALTAKOZO

ENTT08 HOMERSEKLETEN mm j i

EN 1109 HIDEGHAJLITHATOSAG °C <6 <6

EN1110 HOALLOSAG NAGY HOMERSEKLETEN °C >130 >130 FOLYOSOKES ALAGUTAK

EN1110 HOALLOSAG MESTERSEGES OREGITESIMODSZER - 100 100

EN 1296 HOSSZU IDEIG TARTO MEGEMELT HOMERSEKLETEN b b PR
MESTERSEGES OREGITES HOSSZU IDEIG TARTO. STIGETELES CSEREIE

EN 1297 UV-SUGARZAS, MEGEMELT HOMERSEKLETESViZ - Meghaladja - e
KOMBINALT HATASAVAL

EN 12039 HINTOANYAG TAPADASA % -

EN 1931 PARAATERESZTESI TULAJDONSAGOK u 20000

EN 1850-1 LATHATO HIBAK - NINCS

Megfelel az EN 13707 (Hajlékony vizszigetel6 lemezek. Hordozoréteges bitumenes lemezek tet6k vizszigetelésére.) és az EN 13969 TYPE
T (Hajlékony vizszigetel lemezek. Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajviz elleni szigetel6lemezeket is.) szabvanyok

<30
20000 WP
NINCS RESZLETEK
A lemez vastagsaga és tomege jelzé hivatkozésként szerepel, csak az olasz piacra vonatkozdan.
N,
elirasainak. r/’f

KULONLEGES TETOK
s vealue &
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TREND VS
TREND VS MINERAL

@ Miiszaki leiras

A TREND VS és a TREND VS MINERAL kitliné minéség(, eléregyartott, plasztomer vizszigetel6 lemezek, melyek
POLIPROPILENNEL modifikalt desztillalt bitumen keverékbél késziilnek, livegfatyol hordozéréteggel.

A lemezek rendkiviil rothadésallok és rendkiviil mérettartok.

Kilonleges dsszetétele miatt a keverék kit(ind hajlékonysdgot biztosit a lemezeknek alacsony hémérsékleten is.
A lemezek gyartasanal alkalmazott modern gyartasi technoldgia biztositja a termékek kitliné minéségét.

A TREND VS és a TREND VS MINERAL gyartasa a NAT® rendszer, egy innovativ gyértési eljaras irdnymutatdsai
szerint torténik, mely lehetévé teszi a termékek Oregedésének jelentds lassitasat és a hasznos élettartam
novelését.

@ Javasolt alkalmazas

EGYRETEGU TOBBRETEGU GYOKER-ALLO PARAZARO ALATET-LEMEZ
TERMEK
3kg .
4kg .
3mm .
4mm .
4 kg min. .
4,5 kg min. .

F.R.: Feddréteg - A.R.: Also réteg - T.N.: Talajnedvesség - TV.Ny.: Talajviz-nyomads - L.: Ltsz6 - L.V.A.: Leterhel$ véddréteg alatt

@ Miiszaki adatok

PLASZTOMER LEMEZEK

@ 1270 No Aceina Technoloav

_
STAREMBEREKNEK

K\mumwumsu(.mw
NIRRT
AT ESRFESTET

TRNERUSTE

VIZSGALATI |MUSZAKI MERTEK- ; AP NEVLEGES

MODSZER  [JELLEMZG EGYSEG Q=S ERTEK ERTEK

EN 1848-1 HOSSZUSAG m (10 -1%) (10 -1%)

EN 1848-1 SZELESSEG m (1 -1%) (1 -1%)

EN 1848-1 KARDOSSAG mm/10 m Meghaladja Meghaladja

EN 1849-1 VASTAGSAG mm 4(+0,4) NPD

EN 1849-1 FELULETTOMEG kg/m? NPD 4 (£10%)

EN 1928-B ViZZAROSAG kPa Meghaladja Meghaladja
KIS HOMERSEKLETEN VALO NYUJTAS UTANI ViZ-

EN 13897 ZARGSAG % - -

EN 13501-5 KULSO TUZZEL SZEMBENITELJESITMENY OSZTALY - FRoof FRoof

EN 13501-1 OSZTALYBA SOROLAS A TUZVESZELYESSEGI VIZSGA- F
LATOK EREDMENYEINEK FELHASZNALASAVAL

EN 12316 A LEMEZATLAPOLASOK LEFEJTESI ELLENALLASA N/50 mm -

EN 12317 ELLENALLASA N/50 mm -
HUZOSZILARDSAG MAX

EN12311-1 Hosszirdnyban N/50 mm 300 (-20%) [y 300(-20%)
Keresztiranyban N/50 mm 200 (-20%) P’d 200 (-20%)
SZAKADASINYULAS &

EN 12311-1 Hossziranyban % 4(-2) g 4(-2)
lfer’esztirény’ba n % 4(-2) E 4(-2)

EN 12691-A UTESELLENALLAS - mm NPD I NPD

EN 12730-A in\’EgsLl'ESG TERHELESSEL SZEMBENI ELLENALLO kg NPD Z NPD
TOVABBSZAKITASI ELLENALLAS <

EN 12310-1 Hossziranyban N 70 (-30%) ™8 70(-30%)
Keresztiranyban N 70 (-30%) Ll 70 (-30%)

EN 1107-1 MERETTARTOSAG % NPD <0,2
ALAKTARTOSAG CIKLIKUSAN VALTAKOZO

EN 1108 HOMERSEKLETEN mm i ]

EN 1109 HIDEGHAJLITHATOSAG °C <6

EN 1110 HOALLOSAG NAGY HOMERSEKLETEN °C >130

EN 1110 HOALLOSAG MESTERSEGES OREGITESI MODSZER o 100

EN 1296 HOSS5ZU IDEIG TARTO MEGEMELT HOMERSEKLETEN
MESTERSEGES OREGITES HOSSZU IDEIG TARTO

EN 1297 UV-SUGARZAS, MEGEMELT HOMERSEKLET ES ViZ - -
KOMBINALT HATASAVAL

EN 12039 HINTOANYAG TAPADASA % <30

EN 1931 PARAATERESZTESI TULAJDONSAGOK u 20000

EN 1850-1 LATHATO HIBAK - NINCS

Megfelel az EN 13707 (Hajlékony vizszigeteld lemezek. Hordozoréteges bitumenes lemezek
tetdk vizszigetelésére.) szabvany el6irasainak.

POLYGLASS / Q|
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POLYVAP

@ Miiszaki leiras

A POLYVAP el6regydartott, plasztomer, kilonleges alkalmazasi teriiletl (péra és radongdz elleni szigetelésre
alkalmas) vizszigetel6 lemez. POLIPROPILENNEL modifikalt desztillalt bitumen keverékbdl késziil kiilénleges,
livegszallal megerésitett 0,06 mm vastagsagu alufdlia hordozéréteggel.

Kuldnleges dsszetétele miatt a keverék kit(in6 hajlékonysagot biztosit a lemeznek alacsony hémérsékleten is.

A lemezek gyartasanal alkalmazott modern gyartasi technoldgia biztositja a termék a jobb mindségét.

A POLYVAP gyartasa a NAT® rendszer, egy innovativ gyartasi eljaras irdnymutatasai szerint torténik, mely lehetévé
teszi a termékek oregedésének jelentds lassitasat és a hasznos élettartam novelését. A POLYVAP kidllta a radongaz
elleni szigetelés probdjat.

Javasolt alkalmazas
EGYRETEGU TOBBRETEGU GYOKER-ALLO PARAZARO ALATET-LEMEZ
TERMEK
3 kg .
3mm .

F.R.: Feddréteg - A.R.: Also réteg - T.N.: Talajnedvesség - TV.Ny.: Talajviz-nyomads - L.: Latsz6 - L.V.A.: Leterhel6 véddréteg alatt

A POLYVAP kiilonleges alkalmazasi teriilete a magas relativ nedvességtartalmu kornyezet. Fé feladataként a
hészigeteld rétegek alatt elhelyezve segit megdrizni azok idéallésagéat. Radongazt kizard képessége folytan a
POLYVAP Radonshield alkalmas épuletalapok, folddel érintkezé falak szigetelésére.

Muszaki adatok

PARA ES RADONGAZ ELLENI
SZIGETELESRE ALKALMAS
ViZSZIGETELG LEMEZEK

TERIEKEK
SIAKENBEREKNEK 1§

RETETEiSTGETEd
SNEHBEREKSLNARR
T SNSTIET
TERUERALSTIER

VIZSGALATI MUSZAKI MERTEK- NEVLEGES NEVLEGES
MODSZER JELLEMZO EGYSEG ERTEK ERTEK
EN 1848-1 HOSSZUSAG m (10 -1%)
EN 1848-1 SZELESSEG m (1 -1%)
EN 1848-1 KARDOSSAG mm/10m Meghaladja
EN 1849-1 VASTAGSAG mm 3(x0,2)
EN 1849-1 FELULETTOMEG kg/m? NPD
EN 1928-B VizZZAROSAG kPa Meghaladja
EN 13501-1 OSZTALYBA SOROLAS A TUZVESZELYESSEGI VIZSGA- F
LATOK EREDMENYEINEK FELHASZNALASAVAL
EN 12317 t\ALSEAMEZATLAPOLASOK NYRO-TAPADO ELLENAL- s 1 400/150 (-20%)
HUZOSZILARDSAG MAX ~
EN12311-1 Hossziranyban N/50 mm =4 500 (-20%)
Keresztiranyban N/50 mm b 200 (-20%)
SZAKADASI NYULAS -}
EN 12311-1 Hossziranyban % s 30(-15)
Keresztiranyban % il 30(-15)
EN 12691-A UTESELLENALLAS mm >600
TOVABBSZAKITASI ELLENALLAS
EN 12310-1 Hossziranyban N 100 (-30%)
Keresztiranyban N 100 (-30%)
EN 1109 HIDEGHAJLITHATOSAG °C <10
EN 1928-B VIZZAROSAG FOLYEKONY VEGYSZEREK, BELEERTVEA | <£50%
EN 1847 VIZET IS, HATASANAK Kezdeti érték
PARAATERESZTESI TULAJDONSAGOK MESTERSEGES
e OREGITESI MODSZER HOSSZU IDEIG TARTO MEGE- 1 .
MELT HOMERSEKLETEN
EN 1931 PARAATERESZTESI TULAJDONSAGOK u 200000 (+30%)
EN 1850-1 LATHATO HIBAK - NINCS
Megfelel az EN 13970 (Hajlékony vizszigetel6 lemezek. Parafékez6, parazard bitumenes leme-
zek.) szabvény eldirasainak.
| POLYGLASS / Q|
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ANTIRADICEP

@ Miiszaki leiras

Az ANTIRADICE P nagyteljesitményd, plasztomer eléregyartott, vizszigetelé lemez, mely POLIPROPILENNEL
modifikalt desztilldlt bitumen alapl, és hossziranyu Uvegszalakkal megerdsitett, robosztus, nem-szott
poliészterszdlas hordozéréteget tartalmaz. Ez a kiilénleges hordozéréteg azon tul, hogy rothadasallo, kitiind
mechanikai tulajdonsdgokat, magas szakaddsi nyulast, atltési ellenallésagot és mérettartast biztosit a lemeznek.
A termék a BAYER® PREVENTOL® B2 keverékét tartalmazza, mely kémiai akadalyként hat a novényzet gyokerei
ellen, melyek atlyukaszthatjdk a lemezt, ugyanakkor vizallésdgot biztosit. Kiilonleges dsszetétele miatt a keverék
kit(iné hajlékonysagot kdlcsondz rendelkezik a lemeznek alacsony hémérsékleten is, mig a lemez gyértdsahoz
hasznalt legmodernebb gyartasi technoldgia biztositja a termék kit(iné minéségét.

Az ANTIRADICE P gyartasa a NAT® rendszer, egy innovativ gyartdsi eljaras iranymutatdsai szerint torténik, mely
lehet6vé teszi a termék Sregedésének jelentds lassitasat és a hasznos élettartam novelését. Az ANTIRADICE P
vizszigeteld lemez FLL gyokérallésagi tanusitvannyal rendelkezik.

Javasolt alkalmazas

EGYRETEGU TOBBRETEGU GYOKER-ALLO PARAZARO ALATET-LEMEZ

TERMEK F.R. AR.

| Lva. .| LvA| L | LVA|
4mm . . . N

F.R.: Fedéréteg - A.R.: Alsé réteg - T.N.: Talajnedvesség - TV.Ny.: Talajviz-nyomds - L.: Latsz6 - L.V.A.: Leterhel6 védéréteg alatt

Az ANTIRADICE P kilonleges tulajdonsagu lemez, melyet védérétegként hasznalva arra fejlesztettek ki, hogy
megakadalyozza a névényzet gyokereinek athatolasat.

A leterhel6 védoréteg alatt elhelyezett vizszigetelés megvalésithaté minimalis, 7 mm (4+3 mm) vastagsagu
tobbrétegl kivitelben.

Muszaki adatok

GYOKERALLO LEMEZEK

RALATOTT
TERNERVALITIER

TSI
SIENBERENSLANARA
SNFEAESTIEN

VIZSGALATI |MUSZAKI MERTEK- 2 o NEVLEGES

MODSZER | JELLEMZO EGYSEG S ERTEK ERTEK

EN 1848-1 HOSSZUSAG m (10 -1%)

EN 1848-1 SZELESSEG m (1 -1%)

EN 1848-1 KARDOSSAG mm/10 m Meghaladja

EN 1849-1 VASTAGSAG mm 4(+0,4)

EN 1849-1 FELULETTOMEG kg/m? NPD

EN 1928-B VizZZAROSAG kPa Meghaladja
KIS HOMERSEKLETEN VALO NYUJTAS UTANIViZ-

EN 13897 ZAROSAG % -

EN 13501-5 KULSO TUZZEL SZEMBENITELJESITMENY OSZTALY - FRoof

EN 135011 OSZTALYBA SOROLAS A TUZVESZELYESSEGI VIZSGA- r
LATOK EREDMENYEINEK FELHASZNALASAVAL

EN 12316 A LEMEZATLAPOLASOK LEFEJTESI ELLENALLASA N/50 mm -

EN 12317 ATLAPOLASOK ELLENALLASA N/50 mm 500/400 (-20%)
HUZOSZILARDSAG MAX

EN 12311-1 Hossziranyban N/50 mm 600 (-20%)
Keresztiranyban N/50 mm L 600 (-20%)
SZAKADASINYULAS T

EN12311-1 Hosszirdnyban % b 35(-15)
Keresztiranyban % 2 35(-15)

EN 12691-A UTESELLENALLAS mm ™4 >900

EN 12730-A iEéEg{ESG TERHELESSEL SZEMBENI ELLENALLO kg 'E s

. — _ <

TOVABBSZAKITASI ELLENALLAS

EN 12310-1 Hossziranyban N 150 (-30%)
Keresztiranyban N 150 (-30%)

EN 1107-1 MERETTARTOSAG % <03
ALAKTARTOSAG CIKLIKUSAN VALTAKOZO

ENTT08 HOMERSEKLETEN mm i

EN 1109 HIDEGHAJLITHATOSAG °C <12

EN 1110 HOALLOSAG NAGY HOMERSEKLETEN °C >130

EN 1110 HOALLOSAG MESTERSEGES OREGITESI MODSZER o ]

EN 1296 HOSSZU IDEIG TARTO MEGEMELT HOMERSEKLETEN
MESTERSEGES OREGITES HOSSZU IDEIG TARTO

EN 1297 UV-SUGARZAS, MEGEMELT HOMERSEKLET ES ViZ - -
KOMBINALT HATASAVAL

EN 12039 HINTOANYAG TAPADASA % -

EN 1931 PARAATERESZTESI TULAJDONSAGOK u 20000

EN 1850-1 LATHATO HIBAK - NINCS

Megfelel az EN 13707 (Hajlékony vizszigetel6 lemezek. Hordozoréteges bitumenes lemezek tetdk vizszigetelésére.) és az EN 13969 TYPE
T (Hajlékony vizszigetel6 lemezek. Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajviz elleni szigetel6lemezeket is.) szabvanyok
el6irasainak.
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PARATECHNIKAI LEMEZEK

POLYBASE APP-SBS

@ Miiszaki leiras

A POLYBASE APP és a POLYBASE SBS a hatoldalan kulonleges nem-szétt poliészter filccel kasirozott és tivegfatyol
hordozéréteggel gyartott, polimerrel modifikalt bitumenes lemezek.

APOLYBASE APP és a POLYBASE SBS lemezek paracsokkentd, paraelvezeté vagy elvalaszté rétegként hasznalhatdak.
A dupla hordozérétegnek kdszénhetéen a POLYBASE APP és a POLYBASE SBS lemezek mechanikai ellendllasa,
szakitdszilardsaga és méretstabilitasa kivalo.

A POLYBASE APP és a POLYBASE SBS gyartasa a NAT® rendszer, egy innovativ gyartasi eljaras iranymutatasai szerint
torténik, mely lehetévé teszi a termék dregedésének jelentds lassitasat és a hasznos élettartam novelését.

TERMEKEK
SIAKENBEREKNEK 1§

\FURETTENTEOSIEETED
SNENBEREKSLNARR
T ESNSTET
TERAERASTIER

@ Javasolt alkalmazas HIDEGHAJLITHATOSAG
EGYRETEGU TOBBRETEGU GYOKER-ALLO | PARAELVEZETO ALATET-LEMEZ
TERMEK
APP3mm . . .
APP 2 kg . . %
SBS 3 mm . . . H ,
SBS 2 kg R R JARHATO LAPOSTETGK

F.R.: Fed6réteg - A.R.: Also réteg - T.N.: Talajnedvesség - TV.Ny.: Talajviz-nyomds - L.: Latszo - L.V.A.: Leterhel6 védéréteg alatt

~
v

Bl

NEM JARHATO LAPOSTETOK

A POLYBASE APP és a POLYBASE SBS polimerrel modifikalt bitumenes lemez tobb rétegli szigetelési rendsze-
rekhez. Paraelvezetd réteg. Alkalmas Uj tetékhoz és felujitasokhoz.

PROFILLEMEZBOL KESZULT TETOK

FORESZFOG-TETOK

@ Miiszaki adatok

VIZSGALATI MUSZAKI MERTEK- NEVLEGES NEVLEGES
MODSZER JELLEMZO EGYSEG ERTEK ERTEK DONGATETGK
EN 1848-1 HOSSZUSAG m (10 - 1%) (10-1%)
EN 1848-1 SZELESSEG m (1 -1%) (1-1%)
EN 1848-1 EGYENESSEG mm/10m <10 <10
EN 1849-1 VASTAGSAG mm 3(02) 3(+0,2) (EEATE
EN 1849-1 FELULETTOMEG kg/m? 2 (£ 10%) 2 (+10%)
EN 1928-B ViZZAROSAG kPa >60 >60
EN 13501-5 Kl;JLSC")TUZZEL SZEMBENI TELJESI’TMENY OSZTALY - NPD NPD ——
EN 13501-1 TUZZEL SZEMBENI REAKCIO - F F
EN 12316 LEFEJTESI ELLENALLAS TOLDASNAL N/50 mm NPD NPD
EN 12317 ATLAPOLASOK ELLENALLASA N/50 mm 4 NPD | NPD P
I Hossarangban N M 300 (20% W 300020 ot
anyban s0mm - Bl 500 (-20%) 200 (-20%)
Keresztiranyban N/50 mm < A
SZAKADASI NYULAS @ )
EN123111 Hosszirényban 2 > g} %g ) E: %; &
Keresztiranyban o o TETGPARKOLOK
EN 12691-A UTESELLENALLAS mm > 900 bl >900
EN 12730-A STATIKUS TERHELESSEL SZEMBENI ELLENALLAS kg NPD NPD é
TOVABBSZAKITASI ELLENALLAS N 70 (30%) 70 (:30%) H
EN 12310-1 Hossziranyban N 70 (-30%) 70 (-30%) TETOKERTEK
Keresztiranyban
EN1107-1 MERETTARTOSSAG % NPD NPD —
EN 1108 ALAKTARTOSAG CIKLIKUSAN VALTOZO | ) #
HOMERSEKLETEN mm I —
EN 1109 HIDEGHAJLITHATOSAG °C <-15 <-5
EN1110 HAJLITHATOSAG MAGAS HOMERSEKLETEN °C >100 2130 N
BN oo HAJLITHATOSAG MESTERSEGES OREGITES UTAN  °C ) J
‘TAROZOK S CSATORNAK
MESTERSEGES OREGEDES HOSSZU IDEIG TARTO
EN 1297 UV-SUGARZAS, MEGEMELT HOMERSEKLET ES ViZ - - -
KOMBINALT HATASAVAL
EN 12039 HINTOANYAG TAPADASA ] % - - e o—
EN 1931 PARAATERESZTESI TULAJDONSAGOK u 20000 20000
EN 1850-1 LATHATO HIBAK - NINCS NINCS
VIZZARO RETEGEK FELO)TASA
Az EN 13707 (hajlékony vizszigeteld lemezek tet6khoz) szabvanynak megfeleléen. %ﬁﬁrﬁs«m
MUNKALATOK
RESZLETEK
KULONLEGES TETOK
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'ADO LEMEZEK

SELF-ADHESIVE TECHNOLOGY

(€ QU0 uaneso

1aza No Aceino Technoloov

ELASTOFLEXSA P
ELASTOFLEX SA P MINERAL

@ Miiszaki leiras

AzELASTOFLEX SA P és az ELASTOFLEX SA P MINERAL kittiné min6ség(i, eléregyartott, bitumenes lemez, mely a Polyglass S.p.A. altal
kifejlesztett ADESO®, uj, keverék rétegzési technoldgidval késziil. Az ELASTOFLEX SA P és az ELASTOFLEX SA P MINERAL hosszirdnyu
livegszéllal megerGsitett, nem-szétt poliészter hordozoéréteggel, elasztomer keverékbdl (SBS) késziil. A fenti hordozéréteg biztositja
atermékkitliné mérettartasat és j6 helyifeldolgozhatésagat. AzELASTOFLEX SA P-tafelsé oldalan polietilén folia védi, miga MINERAL
véltozatnal a felsé oldalon természetes vagy szinezett asvanyi palaréteg talalhaté. A fenti, szabadalmaztatott kezelések biztositjak a
lemezek kit(in6 tapadasat, még a legnehezebb helyzetekben is. Az ELASTOFLEX SA P és az ELASTOFLEX SA P MINERAL als6 oldala
Ontapado, melyet a felhelyezésnél eltavolitandé egyrétegdi szilikon polisztirol folia véd. Az ELASTOFLEX SA P és az ELASTOFLEX SA P
MINERAL kulonosen alkalmas héérzékeny hészigeteléseken valé felhasznélasra, mint expandalt poliuretan, expandalt és extrudalt ME\(EK
polisztirol, fa teté és barmely mas olyan esetben, ahol nem hasznalhato lang a vizszigetel4 lemez alkalmazéasanal. Az ELASTOFLEX TER

SA P lehetévé teszi esetleges tovabbi bitumenes vizszigetel6 rétegek késébbi alkalmazésat, kis propangéz lang hasznélataval, egy S'LI\K\':MBEREKNEK
Ujabb 6ntapados réteg alternativéjaként. Az ELASTOFLEX SA P és az ELASTOFLEX SA P MINERAL gyartasa a NAT® rendszer, egy
innovativ gyartasi eljaras irdnymutatasai szerint torténik, mely lehetévé teszi a termékek Sregedésének jelentds lassitasat és a
hasznos élettartam novelését.

TSI

uRESI
K\h\mmnm\immm
TeRNERALSTER

. Javasolt alkalmazas HIDEGHAJLITHATOSAG
EGYRETEGU TOBBRETEGU GYOKER-ALLO PARAZARO ALAP ALATET-LEMEZ
TERMEK F.R. A.R. T.N. | TV.Ny.
| LvA. | L |LVA | L |LVA
2mm . . . . .
[ 35kgmin. | | [ - | | [ ] | | | | . |

F.R.: Fedéréteg - A.R.: Also réteg - T.N.: Talajnedvesség - TV.Ny.: Talajviz-nyomas - L.: Latsz6 - L.V.A.: Leterhel6 véddréteg alatt
JARHATO LAPOSTETOK
Az ELASTOFLEX SA P-t (als6 oldalan lehuzhaté félia, felsé oldalan polietilén félia) els6sorban az ELASTOFLEX SA P MINERAL

(teljesen hidegen alkalmazhaté, duplarétegi rendszer) ald, valamint langgal felhelyezendé fed6lemezek ala alsé rétegként,
tovabbd elsé lemezként és védorétegként fa deszkakra és hérzékeny szigetelSlapokra (expandalt polisztirol, extrudalt polisztirol,
poliuretan, poli-izocianurat), valamint egyrétegti lemezként hasznaljdk egyszerd, védett vizszigetelési munkaknal (padlé alatt,
fiiggbleges részeken, csempék alatt, stb.). Az ELASTOFLEX SA P MINERAL fedélemezként hasznalhaté az ELASTOFLEX SA P folé,
vagy egyetlen rétegként teté felujitasoknal és egyszert vizszigetelési munkaknal. Az ELASTOFLEX SA P-t védje az UV sugaraktdl,
és ne fesse le.

@ Miiszaki adatok

e
-

NEM JARHATO LAPOSTETOK

PROFILLEMEZBGL KESZULT TETOK

FORESZFOG-TETOK
EN 1848-1 HOSSZUSAG m
EN 1848-1 SZELESSEG m
EN 1848-1 KARDOSSAG mm/10m
EN 1849-1 VASTAGSAG mm
EN 1849-1 FELULETTOMEG kg/m? DONGATETOK

EN 1928-B ViZZAROSAG kPa

EN 1928-A ViZZAROSAG mm/H,0
EN 1928-B ViZZAROSAG MESTERSEGES OREGITES| MODSZER HOSSZU IDEIG
EN 1296 TARTO MEGEMELT HOMERSEKLETEN

EN1928-B ViZZAROSAG FOLYEKONY VEGYSZEREK, BELEERTVE A VIZET S, KPa
EN 1847 HATASANAK

EN 13897 KIS HOMERSEKLETEN VALO NYUJTAS UTANI ViZZAROSAG %
EN 13501-5 KULSO TUZZEL SZEMBENI TELJESITMENY OSZTALY
OSZTALYBA SOROLAS A TUZVESZELYESSEGI VIZSGALATOK ERED-

kPa

ENT35011 MENYEINEK FELHASZNALASAVAL

EN 12316 A LEMEZATLAPOLASOK LEFEJTESI ELLENALLASA N/50 mm

EN 12317 A LEMEZATLAPOLASOK NYIRO-TAPADO ELLENALLASA N/50 mm
HUZOSZILARDSAG MAX

EN12311-1 Hossziranyban N/50 mm E'
Keresztlra:nyban' ] N/50 mm P
SZAKADASINYULAS w

EN 123111 Hosszirdnyban % =
lfer’esztiré ny’ban’ % E

EN 12691-A UTESELLENALLAS' o ] mm ~

EN 12730-A STATIKUS TERHELESSEL SZEMBENI ELLENALLO KEPESSEG kg
TOVABBSZAKITASI ELLENALLAS s,

EN 12310-1 Hossziranyban N 5
Keresztiranyban N

EN 1107-1 MERETTARTOSAG %

EN 1108 ALAKTARTOSAG CIKLIKUSAN VALTAKOZO HOMERSEKLETEN mm

EN 1109 HIDEGHAJLITHATOSAG °C

EN1110 HOALLOSAG NAGY HOMERSEKLETEN °C

EN 1109 HIDEGHAJLITHATOSAG MESTERSEGES OREGITESI MODSZER o

EN 1296 HOSSZU IDEIG TARTO MEGEMELT HOMERSEKLETEN

EN 1296 - EN 1297 ViZZAROSAG MESTERSEGES OREGITESI MODSZER HOSSZU IDEIG

EN 1928 TARTO MEGEMELT HOMERSEKLETEN ILLETVE UV-SUGARZAS, mm/H0
MEGEMELT HOMERSEKLET ES ViZ KOMBINALT HATASAVAL

EN 1296 - EN 1297 MESTERSEGES OREGITESI MODSZER HOSSZU IDEIG TARTO

EN12311-1 MEGEMELT HOMERSEKLETEN ILLETVE UV-SUGARZAS, MEGEMELT
HOMERSEKLET ES ViZ KOMBINALT HATASAVAL
HUZOSZILARDSAG MAX N/50 mm
Hossziranyban N/50 mm +30% kezdet! §n§k
Keresztiranyban +30% kezdeti érték
SZAKADASI NYULAS N/50 mm +30% kezdet! éne:k
Hosszwgr]yban N/50 mm +30% kezdeti érték
Keresztiranyban
EPULETSZERKEZETEK ES EPULETELEMEK LEGATERESZTO

EN 12114 KEPESSEGE NPD

EN 12039 HINTOANYAG TAPADASA %

EN 1931 PARAATERESZTESI TULAJDONSAGOK n

EN 1850-1 LATHATO HIBAK -

ASTM D 1000 HAMLAS N/10 mm

Megfelel az EN 13707 (Hajlékony vizszigetel6 lemezek. Hordozdréteges bitumenes lemezek tetdk vizszigetelésére.), az EN 13969 TYPE T (Hajlékony vizszigetelS lemezek.
Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajviz elleni szigetelolemezeket is.) és az EN 13859-1 (Hajlékony vizszigetel6 lemezek. Alatétlemezek fogalom-

meghatdrozasai és tulajdonsagai.) szabvanyok elirasainak. ¢
POLYGLASS
2 s vabee !
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SFLF-ADHESIVE TECHNOLOGY

SPIDER P
SPIDER P MINERAL

@ Miiszaki leiras

A SPIDER P és a SPIDER P MINERAL kitiné min&ségu, eléregyartott, bitumen lemezek, melyek a Polyglass S.p.A. éltal kifejlesztett
ADESQ®, uj, keverék rétegzési technoldgidval késziilnek. A SPIDER P és a SPIDER P MINERAL poliészter szallal és hossziranyu
tivegszallal megerésitett elasztomer keverékbdl (APP) késztilnek. A fenti hordozdréteg biztositja a termékek kitliné mérettartasat és
jo helyi feldolgozhatdsagat. A SPIDER P-t a felsé oldalan polietilén félia védi, mig a MINERAL valtozatnal a felsé oldalon természetes
vagy szinezett dsvanyi palaréteg taldlhatd. Az alsé oldalon az innovativ, szabadalmaztatott FASTLap® tekercsvégen kivil, az
asvanyi lemezeket a szélek tapadasat elésegité SEALLap® anyaggal kezelték. A fenti, szabadalmaztatott kezelések biztositjak a
lemezek kitliné tapadasat, még a legnehezebb helyzetekben is. A SPIDER P és a SPIDER P MINERAL alsé oldala 6ntapado, melyet
a felhelyezésnél eltavolitandd monoszilikon polisztirol félia véd. A SPIDER P és a SPIDER P MINERAL gyartasa a NAT® rendszer, egy
innovativ gyartasi eljards iranymutatasai szerint torténik, mely lehetévé teszi a termékek 6regedésének jelentds lassitasat és a
hasznos élettartam novelését.

Javasolt alkalmazas

EGYRETEGU TOBBRETEGU GYOKER-ALLO PARAZARO ET-LEMEZ
TERMEK
| Lva
2mm . . . .
[ 35kgmin._| I [ - | [ [ 1 I I I I . |

F.R.: Fed6réteg - A.R.: Also réteg - T.N.: Talajnedvesség - TV.Ny.: Talajviz-nyomds - L.: Latsz6 - L.V.A.: Leterhel6 védéréteg alatt

A SPIDER P-t (als6 oldalan lehtzhaté fdlia, felsé oldalan polietilén félia) elsésorban a SPIDER P MINERAL (teljesen hidegen
alkalmazhaté, duplarétegl rendszer) ald, valamint langgal felhelyezendé feddlemezek ald alapozd rétegként, tovabba elsé
lemezként és véddrétegként fa deszkakra és héérzékeny szigetellapokra (expandalt polisztirol, extrudalt polisztirol, poliuretan,
poli-izocianurat), valamint egyrétegii lemezként hasznaljak egyszer(, védett vizszigetelési munkaknal (padlé alatt, fliggdleges
részeken, tetécserép ala, stb.). A SPIDER P MINERAL fedélemezként hasznalhat6 a SPIDER P folé, vagy egyetlen rétegként tetd
atépitéseknél és egyszer( vizszigetelési munkdaknal. A SPIDER P-t védje az UV sugaraktol, és ne fesse le.

Miiszaki adatok

M!DSZER ZO EGYSEG

EN 1848-1 HOSSZUSAG m

EN 1848-1 SZELESSEG m

EN 1848-1 KARDOSSAG mm/10m
EN 1849-1 VASTAGSAG mm

EN 1849-1 FELULETTOMEG kg/m’
EN 1928-B VizzAROSAG kPa

EN 1928-A VizZAROSAG mm/H,0
EN 1928-B VIZZAROSAG MESTERSEGES OREGITESI MODSZER HOSSZU IDEIG 5.

EN 1296 TARTO MEGEMELT HOMERSEKLETEN

EN 1928-B VIZZAROSAG FOLYEKONY VEGYSZEREK, BELEERTVE AVIZETIS, o

EN 1847 HATASANA

EN 13897 KIS HGMERSEKLETEN VALO NYUJTAS UTANI ViZZAROSAG %

EN 13501-5 KULSO TUZZEL SZEMBENI TELJESITMENY OSZTALY

OSZTALYBA SOROLAS A TUZVESZELYESSEGI VIZSGALATOK ERED- _

ONTAPADO LEMEZEK

@ CE€QCU0 =uoeso

No Aceina Technoloav

POLYGLASS
— -

TERMEKEK

SARENBEREKNER

D
WFETTEATETOS
SpNRIBERENSTANRA
AT ESHEASTET
TRMERALSTER

EN135011 MENYEINEK FELHASZNALASAVAL
EN 12316 A LEMEZATLAPOLASOK LEFEJTESI ELLENALLASA N/50 mm
EN 12317 A LEMEZATLAPOLASOK NY[RO-TAPADO ELLENALLASA N/50 mm
HUZOSZILARDSAG MAX
EN 1231141 Hosszirdnyban N/50 mm
Keresztiranyban N/50 mm
SZAKADASI NYULAS -
EN12311-1 Hossziranyban % <
Keresztiranyban % E
EN 12691-A UTESELLENALLAS mm o >
EN 12730-A STATIKUS TERHELESSEL SZEMBENI ELLENALLO KEPESSEG kg -4 E
TOVABBSZAKITASI ELLENALLAS g
EN 12310-1 Hosszirdnyban N = o
Keresztiranyban N o -4
EN1107-1 MERETTARTOSAG % g & EEE
EN 1108 ALAKTARTOSAG CIKLIKUSAN VALTAKOZO HOMERSEKLETEN mm - o I
EN 1109 HIDEGHAJLITHATOSAG °C <10 wv <10
EN1110 HOALLOSAG NAGY HOMERSEKLETEN °C 2110 =110
ENT110 HOALLOSAG MESTERSEGES OREGITES| MODSZER HOSSZU IDEIG . ) =
EN 1296 TARTO MEGEMELT HOMERSEKLETEN
EN 1296 - EN 1297 VizzAROSAG MESTERSEGES OREGITESI MODSZER HOSSZU IDEIG
EN 1928 TARTO MEGEMELT HOMERSEKLETEN ILLETVE UV-SUGARZAS, mm/H0 - wi
MEGEMELT HOMERSEKLET ES ViZ KOMBINALT HATASAVAL
EN 1296 - EN 1297 MESTERSEGES OREGITESI MODSZER HOSSZU IDEIG TARTO
EN12311-1 MEGEMELT HOMERSEKLETEN ILLETVE UV-SUGARZAS, MEGEMELT
HOMERSEKLET ES ViZ KOMBINALT HATASAVAL HUZOSZILARDSAG
MAX N/50 mm - +£30% ezttt
nggf;{i’;{fy’;’;n N/50 mm - £30% ezttt
aﬁ‘s‘fz’l‘r[;ﬁ%g: ULAS N/50 mm - £30% el
Keresztirdnyban N/50 mm = +309% kezdetiért.
EN12114 EEEIESE;-EéERKEZETEK ES EPULETELEMEK LEGATERESZTO NPD
EN 12039 HINTOANYAG TAPADASA % - <30%
EN1931 PARAATERESZTESI TULAJDONSAGOK i 20000 20000
EN 1850-1 LATHATO HIBAK - NINCS NINCS
ASTM D 1000 HAMLAS N/10 mm 220 220

Megfelel az EN 13707 (Hajlékony vizszigetel6 lemezek. Hordozoréteges bitumenes lemezek tetdk vizszigetelésére.), az EN 13969 TYPE T (Hajlé-kony vizszigetel6 leme-
zek. Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajviz elleni szigetel6lemezeket is.) és az EN 13859-1 (Hajlékony vizszigeteld lemezek. Alatétlemezek fogalom-
meghatarozasai és tulajdonsagai.) szabvanyok eléirésainak.
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'Apisaa LEMEZEK

SELF-ADHESIVE TECHNOLOGY

€00 zuveso

POLYVAP SA

@ Miiszaki leiras

A POLYVAP SA kit(iné min6ségli, mindkét oldalan dntapadd, bitumenes lemez, mely a Polyglass S.p.A. altal
kifejlesztett ADESO®, uj, keverék rétegzési technoldgiaval késziilt.

A POLYVAP SA kilonleges, ontapadd elasztomer (SBS) keverék aluminium félia hordozéréteggel, amely
biztositjia a termék kitiné mérettartdsat, j6 mechanikai tulajdonsagait, teljes pdrazérasat és kitliné helyi
feldolgozhatdsagat.

A POLYVAP SA mindkét oldalat monoszilikon polisztirol folia védi, melyet a lemez felhelyezésénél tavolitson el.
A POLYVAP SA gyartasa a NAT® rendszer, egy innovativ gyartési eljdrds irdnymutatdsai szerint torténik, mely
lehetévé teszi a termék Sregedésének jelentds lassitasat és a hasznos élettartam novelését.

TERMEKEK
SIAKEMBEREKNEK

TSI
uRESI
TS WEASTET
TeRNERALSTER =

HIDEGHAJLITHATOSAG

@ Javasolt alkalmazas

EGYRETEGU TOBBRETEGU GYOKER-ALLO PARAZARO

2mm

JARHATO LAPOSTETOK

F.R.: Fed6réteg - A.R.: Alsé réteg - T.N.: Talajnedvesség - TV.Ny.: Talajviz-nyomds - L.: Latszd - L.V.A.: Leterhel$ védéréteg alatt

A POLYVAP SA kiilondsen alkalmas pérazaré rétegként hére érzékeny hészigetelések ald, mint expandalt
poliuretan, expandalt és extrudalt polisztirol, faanyagu teté és barmely mas olyan esetben, ahol nem hasznalhato

ldng a vizszigetel6 lemez alkalmazasanal. .
PROFILLEMEZBOL KESZULT TETOK

NEM JARHATO LAPOSTETOK

@ Miiszaki adatok

FORESZFOG-TETOK

EN 1848-1 HO’SSZU§AG —
EN 1848-1 SZELESSEG

EN 1848-1 KARDOSSAG mm/10 m

EN 1849-1 VASTAGSAG mm

EN 1849-1 FELULETTOMEG kg/m’
EN 1928-B ViZZAROSAG kPa
OSZTALYBA SOROLAS A TUZVESZELYESSEGI VIZSGA-

NYEREGTETOK

ENT3501-T |ATOK EREDMENYEINEK FELHASZNALASAVAL

EN 12317 fALSEAMEZATLAPOLASOK NYIRO-TAPADO ELLENAL- N/50 mm
HUZOSZILARDSAG MAX <

EN 12311-1 Hossziranyban N/50 mm v
Keresztiranyban N/50 mm :
SZAKADASINYULAS >

EN 12311-1 Hossziranyban % >
Keresztiranyban % ) 402

EN 12691-A UTESELLENALLAS mm Ll =600

TOVABBSZAKITASI ELLENALLAS

EN 12310-1 Hossziranyban N 100 (-30%)
Keresztiranyban N 100 (-30%)

EN 1109 HIDEGHAJLITHATOSAG °C <25

EN 1931 PARAATERESZTESI TULAJDONSAGOK u 700000 (+:30%)

EN 1847 PARAATERESZTESI TULAJDONSAGOK FOLYEKONY <+50%

EN 1931 VEGYSZEREK, BELEERTVE A VIZET IS, HATASANAK Kezdeti érték

EN 1296 PARAATERESZTESI TULAJDONSAGOK MESTERSEGES <450%

OREGITESI MODSZER HOSSZU IDEIG TARTO MEGE-

EN 1931 Kezdeti érték

MELT HOMERSEKLETEN
EN 1850-1 LATHATO HIBAK - NINCS
ASTMD 1000  HAMLAS N/10 MM 220

Megfelel az EN 13970 (Hajlékony vizszigetel6 lemezek. Pérafékezd, parazaré bitumenes leme-
zek.) szabvény el6irasainak.
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SELF-ADHESIVE TECHNOLIOGY

ADESOSHIELD SA

Muszaki leiras

Az ADESOSHIELD SA bitumenes, eléregyértott, mindkét oldalan éntapado, kit(iné minéség(i lemez, mely a Polyglass S.p.A. altal
kifejlesztett ADESO®, Uj, keverék rétegzési technoldgidval készlt.

Az ADESOSHIELD SA ontapad6, SBS elasztomerrel késziilt lemez, mely hosszanti livegszédlakkal megerésitett, nem-szétt,
poliészter hordozoéréteggel készill. Ez a hordozéréteg kitliné mérettartast, jo mechanikai teljesitményt és az épitési tertleten
kitin feldolgozhatésagot biztosit a lemeznek.

Az ADESOSHIELD SA mindkét oldalat polietilén félia védi, melyet az alkalmazas soréan el kell tavolitani.

Az ADESOSHIELD SA gyértésa a NAT® rendszer, egy innovativ gydrtasi eljaras irdnymutatdasai szerint torténik, mely lehetévé teszi
a termék oregedésének jelentds lassitasat és a hasznos élettartam novelését.

Javasolt alkalmazas

EGYRETEGU TOBBRETEGU GYOKER-ALLO PARAZARO

F.R.: Fed6réteg - A.R.: Also réteg - T.N.: Talajnedvesség - TV.Ny.: Talajviz-nyomds - L.: Latsz6 - L.V.A.: Leterhel6 védéréteg alatt

2mm

Az ADESOSHIELD SA kulonésen ajanlott/alkalmas hére lagyuld szigeteléanyagok ald, mint példaul: expandalt poliuretan,
expandalt és extrudalt polisztirol, stb., fa tetészerkezet és barmely mas olyan esetben, ahol nem hasznélhaté lang a vizszigetelé
lemez alkalmazasanal.

Az ADESOSHIELD SA-t védje az UV sugaraktdl, és ne fesse le.

Miszaki adatok

H!DSZER V YSEG

EN 1848-1 HOSSZUSAG m

EN 1848-1 SZELESSEG m

EN 1848-1 KARDOSSAG mm/10 m

EN 1849-1 VASTAGSAG mm

EN 1849-1 FELULETTOMEG kg/m?

EN 1928-A ViZZAROSAG kPa

EN 11925-2 TUZVESZELYESSEG Euroclasse

EN 1931 PARAATERESZTESI TULAJDONSAGOK u

EN 1296 VIZALLOSAG TERMIKUS OREGEDES UTAN u
PARAATERESZTESI TULAJDONSAGOK FOLYEKONY =

EN 1847 VEGYSZEREK, BELEERTVE A VIZET IS, HATASANAK a

EN 1931 VizZAROSAG FOLYEKONY VEGYSZEREK, BELEERTVE A M r}
VIZET IS, HATASANAK u

EN 12317 t\ALSEAMEZATLAPOLASOK NYIRO-TAPADO ELLENAL- /s =

o

HUZOSZILARDSAG MAX o

EN 123111 Hossziranyban N/50 mm I=y 500 (-20%)
Keresztirdnyban N/50 mm =4 400 (-20%)
SZAKADASINYULAS

EN12311-1 Hossziranyban % 50 (-15)
Keresztiranyban % 50 (-15)

EN 12691-A UTESELLENALLAS mm <600
TOVABBSZAKITASI ELLENALLAS

EN 12310-1 Hossziranyban N 150 (-30%)
Keresztirdanyban N 150 (-30%)

EN 1109 HIDEGHAJLITHATOSAG FELSO °C <-25

EN 1109 HIDEGHAJLITHATOSAG ALSO °C <25

EN 1850-1 LATHATO HIBAK - NINCS

Megfelel az EN 13970 (Hajlékony vizszigetels lemezek. Parafékezd, parazard bitumenes lemezek.) szabvany
eléirésainak.

h_'_
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LEMEZEK

M CEQIQ zaveso

n No Aaeina Technoloav

TERMEREK
SIAKENBEREKNEK

D
WFETTEATETOS
SpNRIBERENSTANRA
AT ESHEASTET
TERNERSTIER

HIDEGHAJLITHATOSAG

JARHAT LAPOSTETOK

NEM JARHATO LAPOSTETOK

PROFILLEMEZBOL KESZULT TETOK

FORESZFOG-TETOK

DONGATETOK

NYEREGTETOK

ALAPOZASOK
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57/ ADESO) LEMEZEK
@ C € QU0 =uoeso

"y YOLASS
POLYGLASS
N — -_—

ADESOGUARD

@ Miiszaki leiras

Az ADESOGUARD egy kivalé minéségu, polimerekkel médositott, eléregyartott, dntapadd bitumen lemez, mely a Polyglass S.p.A.
altal kifejlesztett ADESQ®, Uj, keverék rétegzési technoldgiaval késziil. Az ADESOGUARD hossziranyu tivegszallal megerdsitett
hordozéréteggel, elasztomer keverékbdl készul (SBS), melynek felsé oldalat nagy stirtiség( polietilén fdlia (HDPE) védi, mely
nagyobb kiilsé mechanikai ellenallast biztosit, kiilonésen megemelt alapozésoknal hasznos vizszigetelként (folddel érintkezd
falak, vizszivargas) vagy padlézat ald helyezve talajnedvesség ellen.

Az eliils6 és oldalséd lemezszegélyek tokéletes tapadasuknak kdszonhetéen garantaljak az atlapoldsok maximalis zarédasat.

Az ADESOGUARD als6 oldala 6ntapadd, melyet a felhelyezésnél eltavolitando két egyrétegti szilikon polisztirol félia véd. TERMEIIEII

STARENBERENER

TSI
uRESI
TS WEASTET

TeRNERALSTER

HIDEGHAJLITHATOSAG

@ Javasolt alkalmazas

EGYRETEGU TOBBRETEGU GYOKER-ALLO PARAZARO ALATET-LEMEZ

TERMEK

1,8mm I I I I - |
F.R.: Fed6réteg - A.R.: Also réteg - T.N.: Talajnedvesség - TV.Ny.: Talajviz-nyomas - L.: Latsz6 - L.V.A.: Leterhel6 védéréteg alatt

JARHATO LAPOSTETOK

Az ADESOGUARD felhasznalasa sokrét, kivalé mechanikai ellenallé képességgel, mérettartassal és nagy tapadd képességgel
rendelkezik.
Elsésorban ezeknek a tulajdonsagoknak készonheté az ADESOGUARD megemelt falak vizszigetel6 zarasanal torténd gyakori
alkalmazasa.

NEM JARHATO LAPOSTETOK

.
PROFILLEMEZBOL KESZULT TETOK

@ Miiszaki adatok

FORESZFOG-TETOK

EN 1848-1 HOSSZUSAG m
EN 1848-1 SZELESSEG m :
EN 1848-1 KARDOSSAG mm/10 m s
EN 1849-1 VASTAGSAG mm
EN 1849-1 FELULETTOMEG kg/m?
EN 1928-B ViZZAROSAG kPa TR
EN 1928-B IMPERMEABILITA'DOPO kPa
EN 1296 INVECCHIAMENTO ARTIFICIALE
EN 1928-B IMPERMEABILITA’ ALLACQUA
EN 1847 DOPO ESPOSIZIONE AGLI AGENTI CHIMICI kPa
EN 13897 KIS HOMERSEKLETEN VALO NYUJTAS UTANI
VIZZAROSAG %
EN 12310-1 REAZIONE AL FUOCO - 2
EN 12317 ﬁALSEA\/IEZATLAPOLASOK NYIRO-TAPADO ELLENAL- N/50 mm g
HUZOSZILARDSAG MAX g
EN 123111 Hossziranyban N/50 mm (78 500 (-20%)
Keresztiranyban N/50 mm ) 400 (-20%)
SZAKADASINYULAS <
EN 12311-1 Hossziranyban % 100 (-20)
Keresztiranyban % 100 (-20)
EN 12691-A UTESELLENALLAS mm >300

EN 12730-A STATIKUS TERHELESSEL SZEMBENI ELLENALLAS kg
TOVABBSZAKITASI ELLENALLAS

25

EN123101 Hossziranyban N 200 (-30%)
Keresztirdanyban N 200 (-30%)

EN 1107-1 MERETTARTOSSAG % <03

EN 1109 HIDEGHAJLITHATOSAG °C <-25

EN 1931 PARAATERESZTESI TULAJDONSAGOK u 20000

EN 1850-1 LATHATO HIBAK - NINCS

Megfelel az EN 13969 (Hajlékony vizszigetel6 lemezek. Talajnedvesség elleni bitumenes leme-

zek, beleértve a talajviz elleni szigetelGlemezeket is.) szabvanyok el6irasainak.

[ Adis rate!

I BELIVEK.indd 16 3/25/11 12:12PM



ViZSZIGETELO LEMEZEK

ELASTOLIGHT
ELASTOLIGHT MINERAL

@ Miiszaki leiras

Az ELASTOLIGHT és az ELASTOLIGHT MINERAL nagyteljesitményd, el6regyartott elasztomer vizszigetel$ lemez. A lemez legujabb
generaciéos REOXTHENE ultralight technolégiaval, desztillalt bitumen alapu keverékbdl késziil, folytonos, hossziranyu tvegszallal
megerésitett, nem-szétt poliészter hordozoréteggel. Ez a kilonleges, minden eddigi tdmeg/vastagsag paramétert feltilmulé
keverék és a hordozéréteg mechanikai mutatéi (kitiné nyujthatésag, figyelemre mélté szakitészilardsag) a legnagyobb
igénybevételre is alkalmassa teszi a lemezt. Kiilonleges 6sszetétele miatt a keverék kit(ing hajlékonysagot biztosit a lemezeknek
nagyon alacsony hémérsékleten (-20°C-on) is. A lemez gyartasanal alkalmazott, szabadalmazott, innovativ gyartasi technoldgia
biztositja a termék jobb mindségét, stabilitasat és tartdssagat.

@ Javasolt alkalmazas

EGYRETEGU TOBBRETEGU ALATET-LEMEZ
TERMEK
3mm . . . . .
4mm
5mm Mineral

F.R.: Fed6réteg - A.R.: Also réteg - T.N.: Talajnedvesség - TV.Ny.: Talajviz-nyomds - L.: Latsz6 - L.V.A.: Leterhel6 védéréteg alatt

Az SBS polimer jelenléte miatti kitiné rugalmassag az ELASTOLIGHT és az ELASTOLIGHT MINERAL lemezeket kilonosen
alkalmassa teszi a ciklikus mozgasnak vagy jelentés méretvaltozasnak kitett (fém vagy eléregyartott szerkezetek, jarhaté vagy
nem-jarhato teraszok, boltozatok vagy shed-tetd) szerkezetek vizszigetelésére.

A lemezek kiemelkedd vegyi, fizikai és mechanikai tulajdonsagai tokéletes tapadast biztositanak az alaphoz és a rétegek kozott.
A leterhel6 védoréteg alatt elhelyezett vizszigetelés megvaldsithatd egyrétegl (ha a termék tulajdonsagai azt lehetévé teszik),
vagy minimalis, 7 mm (4+3 mm) vastagsagu tobbréteg(i kivitelben.

@ Miiszaki adatok

TECHNOLOGIA

Q 1 No Aceina Technoloav

a7

WASTOLIGHT

VIZSGALATI MUSZAKI MERTEK- NEVLEGES NEVLEGES
MODSZER JELLEMZO EGYSEG ERTEK ERTEK
EN 1848-1 HOSSZUSAG m (10 -1%) (10 -1%)
EN 1848-1 SZELESSEG m (1-1%) (1 -1%)
EN 1848-1 KARDOSSAG mm/10 m Meghaladja Meghaladja
EN 1849-1 VASTAGSAG mm 4(x0,2) 5 (£0,2) Mineral
EN 1849-1 FELULETTOMEG kg/m? NPD NPD
EN 1928-B VIZZAROSAG kPa Meghaladja Meghaladja
EN 13897 KIS HOMERSEKLETEN VALO NYUJTAS
UTANIViZZAROSAG % NPD NPD
EN 13501-5 KULSO TUZZEL SZEMBENI TELJESITMENY OSZTALY - FRoof FRoof
EN 13501-1 OSZTALYBA SOROLAS A TUZVESZELYESSEGI
VIZSGALATOK EREDMENYEINEK FELHASZNALASAVAL - F B
EN 12316 A LEMEZATLAPOLASOK LEFEJTESI ELLENALLASA N/50 mm NPD NPD
EN 12317 ALEMEZATLAPOLASOK NYIRO-TAPADO ELLENALLASA N/50 mm 650/500 (-20%)  [P=dl 650/500 (-20%)
EN 123111 HUZOSZILARDSAG MAX -
Hosszirdnyban N/50 mm 800 (-20%) —4 800 (-20%)
Keresztirdnyban N/50 mm 4 600 (-20%) = 600 (-20%)
EN 123111 SZAKADASINYULAS
Hossziranyban % @2 60(-15) 60 (-15)
Keresztiranyban % 60 (-15) 60 (-15)
EN 12691-A UTESELLENALLAS mm E 21000 o) 21000
EN 12730-A STATIKUS TERHELESSEL SZEMBENI ELLENALLO KEPESSEG Kg 215 215
EN 12310-1 TOVABBSZAKITASI ELLENALLAS =
Hossziranyban N 200(30%)  Jfrr 200(-30%)
Keresztiranyban N 240 (-30%) 240 (-30%)
EN 1107-1 MERETTARTOSAG % <03 <03
EN 1108 ALAKTARTOSAG CIKLIKUSAN VALTAKOZO HOMERSEKLETEN ~ mm = =
EN 1109 HIDEGHAJLITHATOSAG °C <20 <-20
EN1110 HOALLOSAG NAGY HOMERSEKLETEN °C 2100 2100
EN 1109-EN 1296 HIDEGHAJLITHATOSAG MESTERSEGES OREGITESI MODSZER
HOSSZU IDEIG TARTO MEGEMELT HOMERSEKLETEN °C <-10 >-10
EN 1850-1-EN 1297 LATHATO HIBAK MESTERSEGES OREGITES
HOSSZU IDEIG TARTO UV-SUGARZAS,
MEGEMELT HOMERSEKLET ES ViZ KOMBINALT HATASAVAL - Meghaladja -
EN 12039 HINTOANYAG TAPADASA % = <30
EN 1931 PARAATERESZTESI TULAJDONSAGOK i 20000 20000
EN 1850-1 LATHATO HIBAK - NINCS NINCS

Megfelel az EN 13707 (Hajlékony vizszigeteld lemezek. Hordozoréteges bitumenes lemezek tetdk vizszigetelésére.) és az EN 13969 (Hajlékony
vizszigeteld lemezek. Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajviz elleni szigetel6lemezeket is.) szabvanyok elGirasainak.

[ POLYGLASS
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INNOVATIV BITUMEN
POLIMER KEVEREK

HIHETETLENUL
KONNYU
(4 mm-ig = 40 kg)
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EGYSZERU ALKAL-
MAZAS, NAGYOBB
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ViZSZIGETELO LEMEZEK

FLEXO-LIGHT
FLEXO-LIGHT MINERAL

@ Miiszaki leiras

A FLEXO-LIGHT és a FLEXO-LIGHT MINERAL rugalmas elasztomer modifikalt, kivalo teljesitmény(i vizszigetelé lemezek. A
legujabb generécios desztillalt bitumen alapl keverékbdl késziiltek, ultra konnylG REOXTHENE technoldgidval, hossziranyu
livegszallal megerdsitett és merevitett, nem-szétt poliészter hordozoéval. A keverék specidlis jellege, mely feltilmulja a korabbi
suly/vastagsag paramétereket, és a hordozéréteg kivalé mechanikai tulajdonsagai (kivalé nyujthatésag, figyelemre méltd
huzészilardsag) lehetévé teszik a lemezek haszndlatat a legnehezebb korilmények kozott is. A keverék specidlis recepturdja
egyedildllé hideghajlithatésdgot biztosit (-20 °C-on is). A lemez gyartasanal alkalmazott, szabadalmaztatott, innovativ
technoldgia tovabbi garanciat jelent a termék min&ségére, stabilitasara és tartdssagara vonatkozéan.

@ Javasolt alkalmazas

EGYRETEGU TOBBRETEGU ALATET-LEMEZ

TERMEK

3mm . . . . .

4mm

4,5mm Mineral

F.R.: Fedéréteg - A.R.: Alsé réteg - T.N.: Talajnedvesség - TV.Ny.: Talajviz-nyomds - L.: Latszd - L.V.A.: Leterhel$ védéréteg alatt

A kivéld rugalmassag, mely az SBS polimernek koszénhet6, a FLEXO-LIGHT és a FLEXO-LIGHT MINERAL lemezeket kilonésen
alkalmassa teszi olyan felliletek vizszigetelésére, ahol ciklikus mozgasok el6fordulnak (fém vagy eléregyartott szerkezetek,
jarhatd vagy nem jarhato teraszok, ives teték). A kivalé mechanikai jellemzdik és vegyi 6sszetételiik miatt rendkivil jol tapadnak
az aljzathoz és egymashoz. Leterhel6 véddréteg alatti vizszigetel rendszereknél egy vagy tobb rétegben is fektethetdk. Latszo
szigetelésnél két rétegben, legalabb 7 mm-es (4+3 mm) vastagsaggal.

@ Miiszaki adatok

TECHNOLOGIA

Q 1a7n  No Aceina Technoloov

VIZSGALATI MUSZAKI MERTEK- NEVLEGES NEVLEGES
MODSZER JELLEMZO EGYSEG ERTEK ERTEK
EN 1848-1 HOSSZUSAG m (10 -1%) (10 -1%)
EN 1848-1 SZELESSEG m (1-1%) (1 -1%)
EN 1848-1 EGYENESSEG mm/10 m Supera Supera
EN 1849-1 VASTAGSAG mm 4(+0,2) 45 (0,2) Mineral
EN 1849-1 FELULETTOMEG kg/m? NPD NPD
EN 1928-B VizzAROSAG kPa Supera Supera
EN 13897 VizzZAROSAG KIS HOMERSEKLETEN VALO NYUJTAST KOVETOEN % NPD NPD
EN 13501-5 KULSO TUZZEL SZEMBENI TELJESITMENY OSZTALY FRoof FRoof
EN 13501-1 TUZZEL SZEMBENI REAKCIO - F E
EN 12316 LEFEJTESI ELLENALLAS TOLDASNAL N/50 mm NPD NPD
EN 12317 ATLAPOLASOK HUZOSZILARDSAGA N/50 mm NPD NPD
EN 123111 HUZOSZILARDSAG
Hosszirdnyban N/50 mm 650 (-20%) 650 (-20%)
Keresztiranyban N/50 mm 450 (-20%) 450 (-20%)
EN 123111 STATIKUS TERHELESSEL SZEMBENI ELLENALLAS
Hossziranyban % 50 (-15) 50 (-15)
Keresztiranyban % 50 (-15) 50 (-15)
EN 12691-A UTESELLENALLAS mm >900 >900
EN 12730-A STATIKUS TERHELESSEL SZEMBENI ELLENALLAS Kg > 215 215
EN 12310-1 TOVABBSZAKITASI ELLENALLAS
Hossziranyban N 180 (-30%) 180 (-30%)
Keresztiranyban N 220 (-30%) 220 (-30%)
EN 1107-1 MERETTARTOSAG % <03 <03
EN 1108 ALAKTARTOSAG CIKLIKUSAN VALTOZO HOMERSEKLETEN mm E =
EN 1109 HIDEGHAJLITHATOSAG °C <-20 <-20
EN 1110 HAJLITHATOSAG MAGAS HOMERSEKLETEN °C 2100 >100
EN 1109-EN 1296 HIDEGHAJLITHATOSAG MESTERSEGES OREGITES UTAN
MESTERSEGES OREGEDES HOSSZU IDEIG TARTO °C <5 >-5
EN 1850-1-EN 1297 MEGEMELT HOMERSEKLET ES ViZ KOMBINALT HATASAVAL - -
EN 12039 HINTOANYAG TAPADASA % e <30
EN 1931 PARAATERESZTESI TULAJDONSAGOK u 20000 20000
EN 1850-1 LATHATO HIBAK - ASSENTI ASSENTI

Az EN 13707 szabvanynak (hajlékony vizszigetel lemezek tetokhoz) és az EN 13969 TYPET
(alapok) szabvanyoknak megfelelden.

[POLYGLASS
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TECHNOLOGIA

Q 1 No Aceina Technoloav

a7

ViZSZIGETELO LEMEZEK

POLYFLEX LIGHT
POLYFLEX LIGHT MINERAL

@ Miiszaki leiras

A POLYFLEX LIGHT és a POLYFLEX LIGHT MINERAL nagyteljesitménydi, eléregyértott plasztomer vizszigetel lemez. A lemez
legujabb generaciés REOXTHENE ultralight technoldgiaval desztillélt bitumen alapu keverékbdl készil, folytonos, hossziranyu
livegszallal megerdsitett, nem-szétt poliészter hordozoréteggel. Ez a kiilonleges, minden eddigi tomeg/vastagsag paramétert és
a hordozéréteg mechanikai mutatéit (kitlin6 nyujthatésag, figyelemre mélto szakitoszildrdsag) feliilmulé keverék a legnagyobb
igénybevételre is alkalmassa teszi a lemezt. Kiilonleges 6sszetétele miatt a keverék kitliné hajlithatésagot biztosit a lemeznek
nagyon alacsony hémérsékleten (-20°C-on) is. A lemez gyartasanal alkalmazott, szabadalmazott, innovativ gyartasi technoldgia
biztositja a termékek jobb mindségét, stabilitdsat és tartdssdgat.

@ Javasolt alkalmazas
EGYRETEGU TOBBRETEGU ALATET-LEMEZ HIDEGHAJLITHATOSAG

TERMEK

4mm . . . . . .

5mm Mineral

F.R.: Fed6réteg - A.R.: Alsé réteg - T.N.: Talajnedvesség - TV.Ny.: Talajviz-nyomds - L.: Latsz6 - L.V.A.: Leterhel6 véddréteg alatt

TERNERER
STAEMBERERAEK

K\mumm1&165;\(.;1&\0
slmmmmmmm
KINLAKTOTT Esnmt;smn

TERNERVALASTTER

A POLYFLEX LIGHT és a POLYFLEX LIGHT MINERAL kiilonosen alkalmas nagy mechanikai igénybevételnek kitett feltletekre;
alakithatésaguk minden feliileten kit(iné tapadast biztosit a lemezeknek. Kit(iné mechanikai tulajdonsagai és mérettartasa
kittinéen alkalmassa teszi a lemezeket valamennyi, minéségi szigetelést igényl6, lakosséagi és ipari épitménytipus (hagyomanyos,
fém, el6regyartott) szigetelésére. A leterheld védéréteg alatt elhelyezett vizszigetelés megvaldsithatéd egyrétegi (ha a termék
tulajdonsagai azt lehet6vé teszik), vagy minimalis, 7 mm (4+3 mm) vastagsagu tobbrétegd kivitelben.

@ Miiszaki adatok

VIZSGALATI MUSZAKI MERTEK- NEVLEGES NEVLEGES
MODSZER JELLEMZO EGYSEG ERTEK ERTEK
EN 1848-1 HOSSZUSAG m (10 -1%) (10 -1%)
EN 18481 SZELESSEG m (1-1%) (1-1%)
EN 1848-1 KARDOSSAG mm/10 m Meghaladja Meghaladja \
EN 1849-1 VASTAGSAG mm 4(202) 5 (+0,) Mineral R V—
EN 18491 FELULETTOMEG kg/m? NPD NPD INNOVATIV BITUMEN
EN 19288 ViZZAROSAG kPa Supera Supera POLIMER KEVEREK
EN 13897 KIS HOMERSEKLETEN VALO NYUJTAS UTANIVIZZAROSAG % NPD NPD
EN 135015 KULSO TUZZEL SZEMBENI TELJESITMENY OSZTALY - FRoof FRoof
EN 13501-1 OSZTALYBA SOROLAS ATUZVESZELYESSEGI VIZSGALATOK
EREDMENYEINEK FELHASZNALASAVAL - F F
EN 12316 ALEMEZATLAPOLASOK LEFEJTESI ELLENALLASA N/50 mm NPD NPD
EN12317 A LEMEZATLAPOLASOK NYIRO-TAPADO ELLENALLASA N/50 mm 650/500(-20%) 650/500(-20%)
EN 123111 HOZOSZILARDSAG MAX o
Hossziranyban N/50 mm 800 (-20%) 1—T 800 (-20%) o
Keresztiranyban N/50 mm 3 60020%) = 600(20%) HIHETETLENUL
EN12311-1 SZAKADASINYOLAS = KONNYU
Hossziranyban % 7 50(-15) 5 50 (-15) (4 mm-ig=38kg)
Keresztiranyban % 50 (-15) (U1 50(-15)
EN 12691-A UTESELLENALLAS mm 1000 1000
EN 12730-A STATIKUS TERHELESSEL SZEMBENI ELLENALLO KEPESSEG _ Kg >15 tad >15
EN12310-1 TOVABBSZAKITASI ELLENALLAS O
Hossziranyban N =l 180 (-30%) = 180 (-30%)
Keresztiranyban N 220 (-30%) o) 220 (-30%) L=
EN1107-1 MERETTARTOSAG % <03 W <03
EN1108 ALAKTARTOSAG CIKLIKUSAN VALTAKOZO HOMERSEKLETEN mm 3 3 NAGYOBB
EN 1109 HIDEGHAJLITHATOSAG TELJESITMENYU
EN1110 HOALLOSAG NAGY HOMERSEKLETEN °C <20 <20 TERMEK
HOALLOSAG MESTERSEGES OREGITES| MODSZER °C >140 >140
EN1110-EN 1296 HOS5ZU IDEIG TARTO MEGEMELT HOMERSEKLETEN
LATHATO HIBAK MESTERSEGES OREGITES HOSSZUIDEIG~ °C >130 >130
EN 1850-1- EN 1297 TARTO UV-SUGARZAS, MEGEMELT HOMERSEKLET
ESVIZ KOMBINALT HATASAVAL
ELEVATE E ACQUA - Meghaladja z
EN 12039 HINTOANYAG TAPADASA % . <30 .
EN 1931 PARAATERESZTESI TULAJDONSAGOK u 20000 20000 KIVETELESEN
EN 1850-1 LATHATO HIBAK - NINCS NINCS EGYSZERU ALKAL-
MAZAS, NAGYOBB
Megfelel az EN 13707 (Hajlékony vizszigetel lemezek. Hordozéréteges bitumenes lemezek tetdk vizszigetelésére.) és az EN 13969 (Hajlékony NAPI TELJESITMENY

vizszigeteld lemezek. Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajviz elleni szigeteldlemezeket is.) szabvanyok elGirasainak.
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TECHNOLOGIA

Q 1a7n  No Aceina Technoloov

ViZSZIGETELO LEMEZEK

POLYFLEX HP LIGHT
POLYFLEX HP LIGHT MINERAL

@ Miiszaki leiras B g

A POLYFLEX HP LIGHT és a POLYFLEX HP LIGHT MINERAL kivételes tulajdonsagu, el6regyartott plasztomer vizszigetel6 lemez.
A lemez legujabb generaciés REOXTHENE ultralight technolégidval desztilldlt bitumen alapu keverékbdl készil, folytonos
szalu, nem-sz6tt poliészter hordozdréteggel. Ez a kiilonleges, minden eddigi tdmeg/vastagsag paramétert és a hordozéréteg
mechanikai mutatdit (kitiné nyujthatésag, figyelemre mélté szakitdszilardsag és atiitési ellendllosag) felilmuld keverék
a legnagyobb igénybevételre is alkalmassa teszi a lemezeket. Kiilonleges sszetétele miatt a keverék kitliné hajlithatésagot
biztosit a lemeznek nagyon alacsony hémérsékleten (-20°C-on) is. A lemez gyartasanal alkalmazott, szabadalmazott, innovativ
gyartasi technoldgia biztositja a termék jobb minéségét, stabilitdsat és tartdssagat.

@ Javasolt alkalmazas
EGYRETEGU TOBBRETEGU ALATET-LEMEZ HIDEGHAJLITHATOSAG

TERMEK

4mm

5mm

4,5 mm Mineral . .

F.R.: Fedéréteg - A.R.: Also réteg - T.N.: Talajnedvesség - TV.Ny.: Talajviz-nyomds - L.: Latsz6 - L.V.A.: Leterhel6 védéréteg alatt

A hordozoréteg és a keverék kilonleges tulajdonsagai révén a POLYFLEX HP LIGHT vizszigetel lemez nem csupan takarasi céllal
hasznélhatd, hanem kifejezetten alkalmas kilonleges feladatok ellatasara, mint folddel érintkezé falak vizszigetelése, talajviz-
nyomas elleni szigetelés, utburkolati kotéréteg ala helyezve.

K\mummmﬁs;\c.gm
smms&msnmm
KINLAKTOTT Esmmgsmn

TERNERVALASTIER

@ Miiszaki adatok

VIZSGALATI MUSZAKI MERTEK- NEVLEGES NEVLEGES
MODSZER JELLEMZO EGYSEG ERTEK ERTEK
EN 1848-1 HOSSZUSAG m (10 -1%) (10 -1%)
EN 1848-1 SZELESSEG m (1 -1%) (1 1%)
EN 1848-1 KARDOSSAG mm/10 m Meghaladja Meghaladja
EN 1849-1 VASTAGSAG mm 4(x02) 45(0,2) Mineral N L
EN 1849-1 FELULETTOMEG kg/m? NPD NPD INNOVATIV BITUMEN
EN 19288 ViZZAROSAG kPa Meghaladja Meghaladja POLIMER KEVEREK
EN 13897 KIS HOMERSEKLETEN VALO NYUJTAS UTANIVIZZAROSAG % NPD NPD
EN 13501-5 KULSO TUZZEL SZEMBENI TELJESITMENY OSZTALY FRoof FRoof
EN 13501-1 OSZTALYBA SOROLAS A TUZVESZELYESSEGI VIZSGALATOK
EREDMENYEINEK FELHASZNALASAVAL - F F
EN 12316 A LEMEZATLAPOLASOK LEFEJTES| ELLENALLASA N/50 mm NPD >4 NPD
EN 12317 A LEMEZATLAPOLASOK NYIRO-TAPADO ELLENALLASA N/50 mm 800/800 (-20%) =4 800/800 (-20%)
EN12311-1 HUZOSZILARDSAG MAX =
Hossziranyban N/50 mm 1200 (-20%) = 1200 (-20%) 0
Keresztiranyban N/50 mm 1000 (-20%) 1000 (-20%) HIHETETLENUL
EN 123111 SZAKADASI NYULAS KONNYU
Hossziranyban % =4 50(-15) 50(-15) (4 mm-ig=38kg)
Keresztirdnyban % (94 50(-15) ] 50(-15)
EN 12691-A UTESELLENALLAS mm >1750 >1750 — ,
EN 12730-A STATIKUS TERHELESSEL SZEMBENI ELLENALLO KEPESSEG  Kg T 30 >30 5
EN 12310-1 TOVABBSZAK(TAS| ELLENALLAS
Hossziranyban N _. 200 (-30%) 200 (-30%) A:.' =
Keresztirényban N 200 (:30%) 200 (-30%) e
EN 11071 MERETTARTOSAG % <05 <05 i
EN1108 ALAKTARTOSAG CIKLIKUSAN VALTAKOZO HOMERSEKLETEN  mm - - NAGYOBB
EN 1109 HIDEGHAJLITHATOSAG °C <20 <20 TELJESITMENYU
EN 1110 HOALLOSAG NAGY HOMERSEKLETEN TERMEK
HOALLOSAG MESTERSEGES OREGITESI MODSZER °C >140 140
EN 1110-EN 1296 HOSSZU IDEIG TARTO MEGEMELT HOMERSEKLETEN
LATHATO HIBAK MESTERSEGES OREGITES HOSSZU °C >130 >130
EN 1850-1 - EN 1297 IDEIG TARTO UV-SUGARZAS, MEGEMELT
HOMERSEKLET ES VIZ KOMBINALT HATASAVAL - Meghaladja -
EN 12039 HINTOANYAG TAPADASA % - <30
EN 1931 PARAATERESZTES| TULAJDONSAGOK U 20000 20000 .
EN 1850-1 LATHATO HIBAK - NINCS NINCS KIVETELESEN
Megfelel az EN 13707 (Hajlékony vizszigeteld lemezek. Hordozoréteges bitumenes lemezek tetk vizszigetelésére.) és az EN 13969 (Hajlékony EGYS’ZERU ALKAL-
vizszigeteld lemezek. Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajviz elleni szigeteldlemezeket is.) szabvanyok el6irasainak. MAZAS, NAGYOBB

NAPI TELJESITMENY
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ViZSZIGETELO LEMEZEK

PRO-EVOLUTION
PRO-EVOLUTION MINERAL

@ Miiszaki leiras

A PRO-EVOLUTION és a PRO-EVOLUTION MINERAL plasztomer, kitliné teljesitmény vizszigetel lemez. A legUjabb generacios
desztilldlt bitumen alapu keverékbdl készil ultra kénnyld REOXTHENE technolégidval, hosszirdnyu tvegszéllal megerésitett,
nem-sz6tt poliészter hordozoéréteggel. A keverék kilonleges jellege, mely felilmulja a korabbi témeg/vastagsag paramétereket,
és a hordozdréteg kitliné mechanikai tulajdonséagai (kitiiné nyujthatésag, figyelemre mélté huzészilardsag) lehet6vé teszik a
lemezek hasznalatat a legnehezebb koriilmények kozott is. Kilonleges dsszetétele miatt a keverék kitling hajlithatdsag biztosit
alemeznek nagyon alacsony hémérsékleten (-15°C-on) is.

A lemez gyértasanal alkalmazott, szabadalmaztatott, innovativ gyértasi technolégia biztositja a termékek jobb mindségét,
stabilitasat és tartdssagat.

Javasolt alkalmazas

ALATET-LEMEZ

EGYRETEGU TOBBRETEGU

IS 7 A 7 e

3mm . .
4mm . . . .
5 mm Mineral

F.R.: Fedéréteg - A.R.: Alsé réteg - T.N.: Talajnedvesség - TV.Ny.: Talajviz-nyomas - L.: Latszd - L.V.A.: Leterhel$ védéréteg alatt

A PRO-EVOLUTION és a PRO-EVOLUTION MINERAL kiilonosen alkalmas nagy mechanikai igénybevételnek kitett feltiletekre;
alakithatésaguk minden fellleten kitliné tapadast biztosit a lemezeknek. Kit(iné mechanikai tulajdonségai és mérettartasa
kittinéen alkalmassa teszi a lemezeket valamennyi, minéségi szigetelést igényld, lakosséagi és ipari épitménytipus (hagyomanyos,
fém, eléregyartott) szigetelésére. A leterhel6 véddréteg alatti vizszigeteld rendszereknél tébb rétegben fektethetd, legalabb 7
mm-es (4+3 mm) vastagsaggal.

@ Miiszaki adatok

TECHNOLOGIA

Q 1 No Aceina Technoloav

a7

‘o.gvoLu

VIZSGALATI MUSZAKI MERTEK- NEVLEGES NEVLEGES
MODSZER JELLEMZO EGYSEG ERTEK ERTEK
EN 1848-1 HOSSZUSAG m (10 -1%) (10 -1%)
EN 1848-1 SZELESSEG m (1-1%) (1 -1%)
EN 1848-1 KARDOSSAG mm/10 m Meghaladja Meghaladja
EN 1849-1 VASTAGSAG mm 4(+0,2) 5 (£0,2) Mineral
EN 1849-1 FELULETTOMEG kg/m? NPD NPD
EN 1928-B VIZZAROSAG kPa Meghaladja Meghaladja
EN 13897 KIS HOMERSEKLETEN VALO NYUJTAS UTANI ViZZAROSAG % NPD NPD
EN 13501-5 KULSO TUZZEL SZEMBENI TELJESITMENY OSZTALY - FRoof FRoof
EN 13501-1 OSZTALYBA SOROLAS A TUZVESZELYESSEGI
VIZSGALATOK EREDMENYEINEK FELHASZNALASAVAL - 7 lF
EN 12316 ALEMEZATLAPOLASOK LEFEJTESI ELLENALLASA N/50 mm NPD NPD
EN 12317 A LEMEZATLAPOLASOK NYIRO-TAPADO ELLENALLASA N/50 mm NPD =] NPD
EN12311-1 HUZOSZILARDSAG MAX oc
Hossziranyban N/50 mm 4 800(-20%) :—: 800 (-20%)
Trasversale N/50 mm [e)] 600 (-20%) W= 600 (-20%)
EN 123111 SZAKADASI NYULAS = E
Hosszirdnyban % ] 50(-15) ey 50(-15)
Trasversale % O K (-15) sl 50(-15)
EN 12691-A UTESELLENALLAS mm | >1000 - >1000
EN 12730-A STATIKUS TERHELESSEL SZEMBENI ELLENALLO KEPESSEG Kg o] 215 o] 215
EN 12310-1 TOVABBSZAKITASI ELLENALLAS
Hossziranyban N 180 (-30%) 180 (-30%)
Trasversale N 220 (-30%) ~ 220 (-30%)
EN 1107-1 MERETTARTOSAG % <03 <03
EN 1108 ALAKTARTOSAG CIKLIKUSAN VALTAKOZO HOMERSEKLETEN ~ mm - -
EN 1109 HIDEGHAJLITHATOSAG °C <15 <15
EN 1110 HOALLOSAG NAGY HOMERSEKLETEN
HOALLOSAG MESTERSEGES OREGITESI MODSZER °C 2120 2120
EN 1110-EN 1296 HOSSZU IDEIG TARTO MEGEMELT HOMERSEKLETEN
LATHATO HIBAK MESTERSEGES OREGITES HOSSZU IDEIG °C 2110 2110
EN 1850-1-EN 1297 TARTO UV-SUGARZAS, MEGEMELT HOMERSEKLET
ES VIZ KOMBINALT HATASAVAL - Meghaladja E
EN 12039 HINTOANYAG TAPADASA % = <30
EN 1931 PARAATERESZTESI TULAJDONSAGOK U 20000 20000
EN 1850-1 LATHATO HIBAK - NINCS NINCS

Megfelel az EN 13707 (Hajlékony vizszigeteld lemezek. Hordozoréteges bitumenes lemezek tetdk vizszigetelésére.) szabvany eldirésainak.
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ViZSZIGETELO LEMEZEK

EVOLIGHT

EVOLIGHT MINERAL

@ Miiszaki leiras

Az EVOLIGHT és az EVOLIGHT MINERAL elaszto-plasztomer, kivalo teljesitményd vizszigetelé lemez. A legUjabb generacios
desztillalt bitumen alapt keverékbdl késziil, ultra konnyld REOXTHENE technoldgiaval, hossziranyu Givegszallal megerdsitett és
merevitett, nem-szétt poliészter hordozéval.

A keverék specidlis jellege, mely fellilmulja a kordbbi suly/vastagsdg paramétereket, és a szerkezet kivalé mechanikai
tulajdonsagai (kivalé nyujthatdsag, figyelemre mélté huzoszilardsag) lehetévé teszik a lemez hasznalatat a legnehezebb
korulmények kozott is. A keverék specidlis recepturéja egyediilallo hideghajlithatésagot biztosit (-10 °C-on is).

A lemez gyartasandl alkalmazott, szabadalmaztatott, innovativ technoldgia tovabbi garancidt jelent a termék min&ségére,
stabilitdséra és tartdssagara vonatkozéan.

Javasolt alkalmazas

TOBBRETEGU ALATET-LEMEZ

I 7S R 7 e

EGYRETEGU

3mm

4mm

4,5 mm Mineral .

F.R.: Fedéréteg - A.R.: Also réteg - T.N.: Talajnedvesség - TV.Ny.: Talajviz-nyomds - L.: Latsz6 - L.V.A.: Leterhel6 védéréteg alatt

Az EVOLIGHT és az EVOLIGHT MINERAL elsésorban hagyoményos vizszigetelésre ajanlott, a termékek kulonleges plaszticitasa
tokéletes feluleti tapadast biztosit. Kivalé mechanikai jellemzéik és mérettartasuk alapjan lakéingatlanok és ipari ingatlanok
vizszigetelésére egyarant hasznalhatok mindenféle (hagyoményos, fém, eléregyartott) szerkezetre, ahol ezekre a tulajdonségokra
sziikség lehet. Leterhel6 védéréteg alatti vizszigeteld rendszereknél tobb rétegben is fektethetd, legalabb 7 mm-es (4-3 mm)
vastagsaggal.

@ Miiszaki adatok

TECHNOLOGIA

Q 1a7n  No Aceina Technoloov

WoLIGHT ©

VIZSGALATI MUSZAKI MERTEK- NEVLEGES NEVLEGES
MODSZER JELLEMZO0 EGYSEG ERTEK ERTEK
EN 1848-1 HOSSZUSAG m (10 -1%) (10 -1%)
EN 1848-1 SZELESSEG m (1 -1%) (1 -1%)
EN 1848-1 EGYENESSEG mm/10 m Meghaladja Meghaladja
EN 1849-1 VASTAGSAG mm 4(0,2) 45 (£0,2) Mineral
EN 1849-1 FELULETTOMEG kg/m? NPD NPD
EN 1928-B VizZAROSAG kPa Meghaladja Meghaladja
EN 13897 ViZZAROSAG KIS HOMERSEKLETEN
VALO NYUJTAST KOVETOEN % NPD NPD
EN 13501-5 KULSO TUZZEL SZEMBENI TELJESITMENY OSZTALY - FRoof FRoof
EN 13501-1 TUZZEL SZEMBENI REAKCIO - F F
EN 12316 LEFEJTESI ELLENALLAS TOLDASNAL N/50 mm NPD NPD
EN 12317 ATLAPOLASOK HUZOSZILARDSAGA N/50 mm NPD NPD
EN12311-1 HUZOSZILARDSAG
Hosszirdnyban N/50 mm 700 (-20%) 4 700 (-20%)
Keresztiranyban N/50 mm 600 (-20%) 600 (-20%)
EN 123111 STATIKUS TERHELESSEL SZEMBENI ELLENALLAS - g
Hossziranyban % [G] 40(-15) =4 40(-15)
Keresztirdnyban % =y 40(-15) =l 40(-15)
EN 12691-A UTESELLENALLAS mm 4 >900 C] >900
EN 12730-A STATIKUS TERHELESSEL SZEMBENI ELLENALLAS Kg ] >15 215
EN 12310-1 TOVABBSZAKITASI ELLENALLAS O
Hosszirdnyban N 170 (-30%) 170 (-30%)
Keresztiranyban N 200 (-30%) 200 (-30%)
EN 1107-1 MERETTARTOSAG % <03 <03
EN 1108 ALAKTARTOSAG CIKLIKUSAN VALTOZO
HOMERSEKLETEN mm E B
EN 1109 HIDEGHAJLITHATOSAG °C <12 <12
EN 1110 HAJLITHATOSAG MAGAS HOMERSEKLETEN °C 2120 2120
EN 1110-EN 1296 HAJLITHATOSAG MESTERSEGES OREGITES UTAN °C >110 >110
MESTERSEGES OREGEDES HOSSZU IDEIG TARTO
EN 1850-1-EN 1297 UV-SUGARZAS, MEGEMELT HOMERSEKLET ES ViZ
KOMBINALT HATASAVAL - Meghaladja
EN 12039 HINTOANYAG TAPADASA % - <30
EN 1931 PARAATERESZTESI TULAJDONSAGOK U 20000 20000
EN 1850-1 LATHATO HIBAK - NINCS NINCS

Az EN 13707 szabvanynak (hajlékony vizszigetel lemezek tetokh6z) megfelelGen.
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ViZSZIGETELO LEMEZEK

EASY LIFT
Lemez fal- padlo csatlakozashoz

@ Miiszaki leiras

Az EASY-LIFT plaszto-sztirol vizszigetelS lemez. A legUjabb generacios desztillalt bitumen alapu keverékbdl késziilt, ultra konnyd
REOXTHENE technoldgiaval, hosszirdnyu Uvegszallal megerdsitett, nem-szétt poliészter hordozéval. A vegyiilet alacsony
hémérsékleten is nagy hajlithatésagot biztosit. A lemez gyartasanal alkalmazott, szabadalmaztatott, innovativ technolégia

tovabbi garanciét jelent a termék mindségére, stabilitasara és tartéssagéara vonatkozdan.

@ Javasolt alkalmazas

TERMEK

3mm

EGYRETEGU TOBBRETEGU

ALATET-LEMEZ

TECHNOLOGIA

@ 1a7n  No Aceina Technolooy

F.R.: Fedé6réteg - A.R.: Alsé réteg - T.N.: Talajnedvesség - TV.Ny.: Talajviz-nyomds - L.: Latsz6 - L.V.A.: Leterheld véddréteg alatt

Az EASY LIFT kival6 mechanikai szilardsagu, mérettartasu és jol tapado, sokoldali lemez. A fenti jellemzéknek kdszonhetéen az

EASY LIFT ajanlott szigetel lemezként, fliggbleges falak vizszigetelésére.

@ Miiszaki adatok

VIZSGALATI MUSZAKI MERTEK- NEVLEGES
MODSZER JELLEMZO EGYSEG ERTEK
EN 1848-1 HOSSZUSAG m (7,5 -1%)
EN 1848-1 SZELESSEG m (1-1%)
EN 1848-1 EGYENESSEG mm/10 m Meghaladja
EN 1849-1 VASTAGSAG mm 3(£0,2)*
EN 1849-1 FELULETTOMEG kg/m? NPD
EN1928-B ViZZAROSAG kPa Meghaladja
EN 1928-8 ViZZARGSAG MESTERSEGES OREGITES UTAN kPa Meghaladja
EN 1926
EN 1928-B ViZZAROSAG VEGYI ANYAGOKKAL
EN 1847 VALO KEZEKLES UTAN kPa Meghaladja
EN 13501-1 TUZZEL SZEMBENI REAKCIO (o F
EN 12317 ATLAPOLASOK HUZOSZILARDSAGA N/50 mm mr| NPD
EN12311-1 HUZOSZILARDSAG &
Hossziranyban N/50 mm E 700 (-20%)
Keresztiranyban N/50 mm 600 (-20%)
EN 123111 STATIKUS TERHELESSEL SZEMBENI ELLENALLAS
Hossziranyban % 60(-15)
Keresztiranyban % 60(-15)
EN 12691-A UTESELLENALLAS mm >800
EN 12730-A STATIKUS TERHELESSEL SZEMBENI ELLENALLAS Kg 215
EN12310-1 TOVABBSZAKITASI ELLENALLAS
Hossziranyban N 180 (-30%)
Keresztiranyban N 220 (-30%)
EN 1109 HIDEGHAJLITHATOSAG °C <-10
EN 1931 PARAATERESZTESI TULAJDONSAGOK i 20000
EN 1850-1 LATHATO HIBAK NINCS

*nagyobb vastagsagok rendelésre kaphatok.
Az EN 13969 TYPET (alapok) szabvanynak megfelelden.
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ViZSZIGETELO LEMEZEK

BITULIGHT

BITULIGHT MINERAL

@ Miiszaki leiras

A BITULIGHT és a BITULIGHT MINERAL elaszto-plasztomer, kivalo teljesitmény vizszigetel6 membran. A legtjabb generacids
desztilllt bitumen alapu keverékbdl késziiltek, ultra konnyld REOXTHENE technolégidval, hossziranyu tvegszallal megerésitett,

nem-sz6tt poliészter szerkezettel.

A keverék speciélis jellege, mely feliilmulja a kordbbi suly/vastagsdg paramétereket, és a szerkezet kivalé mechanikus
tulajdonsagai (kivalé nyujthatésag, figyelemre méltod hizoszilardsag) lehetdvé teszik a lemezek hasznélatat a legnehezebb

korulmények kozott is. A keverék specidlis receptiréja egyediildllé hideghajlithatosagot biztosit (-6 °C-on is).

A lemez gyartasanal alkalmazott, szabadalmaztatott, innovativ technoldgia tovabbi garancidt jelent a termék min&ségére,

stabilitdséra és tartéssagara vonatkozéan.

@ Javasolt alkalmazas

EGYRETEGU

TERMEK

3mm

TOBBRETEGU

ALATET-LEMEZ

TECHNOLOGIA

Q 1a7n  No Aceina Technoloav

4mm

4 mm Mineral

A BITULIGHT és a BITULIGHT MINERAL elsésorban hagyomanyos vizszigetelésre ajanlott, a termékek kiilonleges plaszticitasa
tokéletes fellleti tapadast biztosit. Kivalé mechanikai szilardsaga és mérettartasa lehet6vé teszi felhasznalasat lakdépiletek
vizszigetelésére. Leterhel6 védéréteg alatti vizszigetel rendszereknél tobb rétegben is fektethetd, legalabb 7 mm-es (4+3 mm)

vastagsaggal.

@ Miiszaki adatok

F.R.: Fed6réteg - A.R.: Also réteg - T.N.: Talajnedvesség - TV.Ny.: Talajviz-nyomas - L.: Latsz6 - L.V.A.: Leterhel6 védéréteg alatt

VIZSGALATI MUSZAKI MERTEK- NEVLEGES NEVLEGES
MODSZER JELLEMZG EGYSEG ERTEK ERTEK
EN 1848-1 HOSSZUSAG m (10 -1%) (10 -1%)
EN 1848-1 SZELESSEG m (1-1%) (1 -1%)
EN 1848-1 EGYENESSEG mm/10m Meghaladja Meghaladja
EN 1849-1 VASTAGSAG mm 4(+10%) 4(£10%) Mineral
EN T849-1 FELULETTOMEG kg/m NPD NPD
TENT928B VIZZAROSAG kPa Meghaladja Meghaladja
EN 13897 VIZZAROSAG KIS HOMERSEKLETEN VALO
NYUJTAST KOVETOEN % NPD NPD
EN 13501-5 KULSO TUZZEL SZEMBENITELJESITMENY OSZTALY FRoof FRoof
EN 13501-1 TUZZEL SZEMBENI REAKCIO - F F
EN 12316 LEFEJTESI ELLENALLAS TOLDASNAL N/50 mm NPD NPD
EN 12317 ATLAPOLASOK HUZOSZILARDSAGA N/50 mm NPD NPD
EN 12311-1 HUZOSZILARDSAG
Hosszirdnyban N/50 mm 600 (-20%) ~8 600 (-20%)
Keresztiranyban N/50 mm 500 (-20%) 500 (-20%)
EN 12311-1 STATIKUS TERHELESSEL SZEMBENI ELLENALLAS
Hossziranyban % - 35(-15) 8 35(-15)
Keresztiranyban % sl 35(-15) - E (-15)
ENT269T-A UTESELLENALLAS mm — >800
EN 12730-A STATIKUS TERHELESSEL SZEMBENT ELLENALLAS Kg >15
EN 12310-1 TOVABBSZAKITASI ELLENALLAS -
Hosszirdnyban N 150 (-30%) ~¥ 150(-30%)
Keresztiranyban N 170 (-30%) 170 (-30%)
EN 1107-1 MERETTARTOSAG % <0,3 <03
EN 1108 ALAKTARTOSAG CIKLIKUSAN VALTOZO HOMERSEKLETEN mm - -
EN 1109 HIDEGHAJLITHATOSAG °C <6 <6
EN 1110 HAJLITHATOSAG MAGAS HOMERSEKLETEN
HAJLITHATOSAG MESTERSEGES OREGITES UTAN °C >120 >120
EN 1110-EN 1296
MESTERSEGES OREGEDES HOSSZU IDEIG TARTO UV-SUGARZAS, °C 2110 2110
EN 1850-1-EN 1297 MEGEMELT HOMERSEKLET ES ViZ KOMBINALT HATASAVAL - Meghaladja .
EN'T2039 HINTOANYAG TAPADASA % - <30
EN 1931 PARAATERESZTESI TULAJDONSAGOK it 20000 20000
EN 1850-1 LATHATO HIBAK - NINCS NINCS

Az EN 13707 szabvanynak (hajlékony vizszigeteld lemezek tetdkh6z) megfelelGen.
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FOLYEKONY ES HABARCS
ALLAGU KIEGESZITO TER-
MEKEK

@ FOLYEKONY ES HABARCS ALLAGU KIEGESZITO TERMEKEK

Specidlis termékcsaldd, melyet a Polyglass azzal a konkrét céllal fejlesztett ki a vevokore szamara, hogy
megoldast talaljon a szigetelési munkak sordn adodé kilonleges alkalmazasi korilményekre. A folyékony és
habarcs allagu specialis termékek kiegészité megoldasokat nyujtanak a bitumen polimer lemezhez képest. Az
alabbi 0sszefoglald tablazat hasznos segitséget nyujt az idealis termék kivalasztasahoz a fébb szigetelési és
karbantartasi jellemzok fliggvényében.

A Polyglass Miszaki Szolgélat mindig rendelkezésére &ll, hogy megerésitse Ont abban, hogy a legmegfelelébb
megoldast valasztotta-e.

Alkalmazasi teriiletek

POLYPRIMER
POLYPRIMER HP 45 PRO
IDROPRIMER
ACRIPLAST
ELASTOPAINT PLUS
POLYCOAT
POLYSINT
POLYVER ACRIL
POLYVER ALU
POLYFIX

POLYCEM

PRONTO

Beton feliiletek alapozd kezeléséhez

Medencék, teraszok, tartélyok
vizszigeteléséhez (folyamatosan viz alatt
[évé felliletek)

Alapok, tamfalak vizszigeteléséhez

Tet6k, teraszok, régi bitumenes burkolatok,
szalcement feliiletek vizszigeteléséhez

Bitumenes burkolatok védelmére és
fellletkezelésére

Szigetel panelek felragasztdsdhoz

Tet6ablakok és szell6z6k kdzelében taldlhatd
csatlakozasok és/vagy fliggéleges illesztések tomitéséhez,
beton feltiletekben taldlhaté hézagok és repedések
javitdsdhoz

Utburkolatokban talalhaté gédrok javitaséhoz, jarhaté
feluletek helyreallitasahoz (kerti utak, autdfelhajtok,
jardak), csévezetékek lefektetéséhez.

- Vizes bazisu és/vagy oldészermentes termék

Oldoszeres

C Szinskala szerint valaszthato termék

e vatie! 25 |
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KIEGESZITO TERMEKEK

POLYPRIMER

@ Miiszaki leiras

Az alapozé bitumen és oldészer keveréke.  Higitoé
felhasznaldsa nélkial konnyen felhordhatd ecsettel,
hengerrel. Alkalmazasa erés tapaddréteget és pormentes
felliletet biztosit a lemezes bitumenes szigetelés fektetése
elétt. Az ajanlott anyagmennyiség 200-400g/m2 a feliilet

tipusatol fuggden.

@ Miiszaki adatok

MUSZAKI NEVLEGES
JELLEMZOK ERTEKEK
KINEZET fekete folyadék
SURUSEG 20°C-on 0,90-1,10 kg/I
SZARAZANYAG-TARTALOM 130°C 40-43%
ANYAGFELHASZNALAS (*) 200 - 350 gr/m?
SZARADAS (20°C) 2-4h,
OXIDALT BITUMEN FRAASS-FELE TORESI PONT -10°C

BITUMEN DOW PENETRACIO 25°C-ON 15/20 dmm.
VISZKOZITAS DIN4 A 20°C 12-17"
LOBBANASPONT ZART TEGELYBEN <21°C

pH 20°C-ON semleges
BITUMEN GYURUS-GOLYOS LAGYULASI HOMERSEKLET- o'
TARTOMANY

ONGYULLADASI PONT >200°C
TAROLHATO 24 hénapig
FELHASZNALASI HOMERSEKLET +5°C +35°C

(*) A termék tényleges anyagfelhasznalasa a hordozd feliilettdl, a felhordas vastagsagatol és a felhordas soran

bekovetkezd sulyveszteségtol fligg.

POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL

@ Miiszaki leiras

Gyorsan szaradd, oxidalt bitumen és tiszta olddszer alapu
bitumenes alapozé termék.

APOLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL betonfeliletek alapozo
kezeléséhez hasznalhatd pormentesité termék. Hasznalata
megkdnnyiti a hagyoményos vagy az ontapadd polimer
bitumenes lemezek lefektetését és alkalmazasat.

@ Miiszaki adatok

MUSZAKI NEVLEGES
JELLEMZOK ERTEKEK
KINEZET fekete szind folyadék
SURUSEG 20°C-on 0,89-091 kg/l
SZARAZANYAG-TARTALOM 130°C-on 49-51%
ANYAGFELHASZNALAS (¥) 200 - 350 gr/m?
SZARADAS (20°C) 1-2h.
OXIDALT BITUMEN FRAASS-FELE TORESI PONT -10°C

BITUMEN DOW PENETRACIO 25°C-on 15/25 dmm.
VISZKOZITAS DIN4 20°C-on 14-20"
LOBBANASPONT ZART TEGELYBEN <«Q1°C

pH 20°C-on semleges
BITUMEN GYURUS-GOLYOS LAGYULASI HOMERSEKLET- B /05°C
TARTOMANY

ONGYULLADASI PONT >200°C
TAROLHATO 24 hénapig
FELHASZNALASI HOMERSEKLET +5°C +35°C

(*) A termék tényleges anyagfelhaszndaldsa a hordozé felllettdl, a felhordas vastagsadgatdl és a felhordas sordn

bekovetkezd sulyveszteségtol fligg.
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FOLYEKONY ES HABARCS AL-
LAGU KIEGESZITO TERMEKEK

IDROPRIMER

@ Miiszaki leiras

Bitumenes alapozé vizes emulzidban. Betonfeliiletek
alapozd kezeléséhez hasznalhaté pormentesité termék,
amely a poérusok zardsa révén megkonnyiti a polimer
bitumenes lemezek lefektetését és alkalmazasat. Az
IDROPRIMER nem gyulékony, a felhasznalé egészségére
nem veszélyes.

A széradds megkdnnyitése érdekében ne végezze a termék
felhordasat hideg, paras vagy esés napokon.

F oy

&
IDROPRIMER

7

@ Miiszaki adatok

MUSZAKI NEVLEGES
JELLEMZOK ERTEKEK
KINEZET fekete szin( folyadék
SORUSEG 20°C-on 0,95-1,05 kg/l
SZARAZANYAG-TARTALOM 130°C-on 32%-47%
ANYAGFELHASZNALAS (¥) 200 - 300 gr/m?
SZARADAS (20°C) 4-6h.
VISZKOZITAS DIN4 20°C-on 20"-30"

pH 20°C-on 11-13
LOBBANASPONT nem gydlékony
TAROLHATO 12 hénapig
FELHASZNALASI HOMERSEKLET +5°C +35°C

(*) A termék tényleges anyagfelhasznalasa a hordozd feliilettél, a felhordas vastagsagétol és a felhordas soran
bekovetkezd sulyveszteségtdl fligg.

ACRIPLAST

@ Miiszaki leiras

Folyékony oldészeres bitumenes termék, amely kiilonésen
alkalmas betonbdl készilt tet6khoz, teraszokhoz,
medencékhez, csatorndkhoz és fém fellletekhez. Az
ACRIPLAST alternativ. megoldésként hasznalhaté a
polimer bitumenes lemez helyett azokon a helyeken, ahol
a hagyomanyos lemez felhelyezése nem lehetséges. Az
ACRIPLAST folyamatosan viz alatt lévé feliiletek esetén is
alkalmazhato.

@ Miiszaki adatok

MUSZAKI NEVLEGES
JELLEMZOK ERTEKEK
KINEZET fekete szind folyadék
SURUSEG 20°C-on 0,96- 1,10 kg/I
SZARAZANYAG-TARTALOM 130°C-on 60 - 64%
ANYAGFELHASZNALAS 2 RETEGBEN FELHORDVA (*) 0,800 - 1000 kg/m?
SZARADASI IDO 20°C-on 90'- 120’
SZARADASI IDO FELSZIN ALATT 20°C-on 24 6ra
VISZKOZITAS BROOKFIELD FORD. 5 ES 10 RPM 25°C-on | 3600 - 4000
LOBBANASPONT ZART TEGELYBEN >21°C
TAROLHATO 12 hénapig
FELHASZNALASI HOMERSEKLET +5°C +35°C

(*) A termék tényleges anyagfelhasznélasa a hordozo feliilettdl, a felhordas vastagsagatol és a felhordas sorén
bekovetkezd sulyveszteségtol fligg.
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FOLYEKONY ES HABARCS AL-
LAGU KIEGESZITO TERMEKEK

ELASTOPAINT PLUS

@ Miiszaki leiras

Az ELASTOPAINT PLUS egy Onvédd vizzaré rendszer,
amely kilonosen alkalmas foldbe slllyesztett alapok,
beton teherhord6 szerkezetek és vizzel érintkezé falazatok
vizhatlanna tételére. ELASTOPAINT PLUS egy vizes bézisu,
folyékony elasztomer habarcs, amely nagyfoku Utés- és
sériilésallésaggal rendelkezik (az alapok talajfeltoltésénél
eléfordulo sériilésekkel szemben). Az ELASTOPAINT PLUS
egy felhasznalasra kész keverék, melyet a teljesen tiszta,
szilard és széraz alapra sima glettvassal kell felhordani,
egy rétegben. Kiltérben, méllé és/vagy nem elég szilard
felliletek esetén, az olddszeres ELASTOPRIMER alapozé

hasznélata javasolt.

Miiszaki adatok

MUSZAKI NEVLEGES
JELLEMZOK ERTEKEK
KINEZET s(ir habarcs
SZIN szinskala szerint
FAJSULY 1,44 kg/l
ANYAGFELHASZNALAS (*) 1,95 - 2,5 kg/m?
SZARADASI IDO 20°C-on 36 6ra
TALAJFELTOLTES 20°C-on 72-96 6ra
TELJES SZARADASI IDO 20°C-on (jarhatéség) 5 nap

FELOLETI KEMENYSEG 25° C-on (EN ISO 868) Shore A 62
DINAMIKUS UTESALLOSAG (UNI8202-12) PD4
ViZZAROSAG (UNI 8202-21) Nincs veszteség 30 kPa-ig
SZAKADASI NYULAS (ASTM D412-87) > 115%
FELHORDASI HOMERSEKLET +5°C/ +30°C
TAROLHATO 12 hénapig

(*) A termék tényleges anyagfelhasznalasa a hordozo fellilettdl, a felhordas vastagsagatol és a felhordas soran
bekovetkezd sulyveszteségtdl fligg.

[ POLYGLASS
' Ry = )
6 A vatue!
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FOLYEKONY ES HABARCS AL-
LAGU KIEGESZITO TERMEKEK

POLYCOAT

@ Miiszaki leiras

A POLYCOAT egy vizben oldott bitumenes alapozé y e g ,r,"zf/
mugyantdval és asvanyi téltéanyaggal. A felhordas torténhet : : pof‘,m‘:, 8
hengerrel, ecsettel szaraz, pormentes és megtisztitott [ "/
feltletre. Felhasznaldsra kész termék. Pormentes feliilletet == : f'/'

biztosit a lemezes bitumenes szigetelések készitéséhez.

@ Miiszaki adatok

MUSZAKI NEVLEGES
JELLEMZOK ERTEKEK
KINEZET s(is(i massza
SURUSEG 20°C-ON 1,13-1,20kg/|
SZARAZANYAG-TARTALOM 130°C-ON 45 -49%
ANYAGFELHASZNALAS (*) 1-1,5kg/m?
TELJES SZARADASIIDO 20°C-on (jarhatésag) 30-60'
FELULETI KEMENYSEG 25° C-on (EN ISO 868) 8h.
VISZKOZITAS DIN4 20°C-on 16,000 - 20,000 cps
ONGYULLADASI PONT nem gydlékony
TAROLHATO 12 hénapig
FELHORDASI HOMERSEKLET +5°C/ +35°C

(*) A termék tényleges anyagfelhasznalasa a hordozd felilettdl, a felhordas vastagsagétol és a felhordas soran
bekovetkezd sulyveszteségtol fligg.

POLYSINT

@ Miiszaki leiras

A POLYSINT viz-bazisu vizszigetel6 folyadék. Az alkalmazott
elasztomereknek kdszonhetden kiilondsen ellendll az UV
sugaraknak és az 6regedésnek. Egyszerre alkot vizszigeteld
bevonatot és kiparolgast a feliileten. A POLYSINT-tel bevont
fellletnek minimum 3%-os lejtéslinek kell lennie és pangd
viz nem megengedett.

@ Miiszaki adatok

MUSZAKI NEVLEGES
JELLEMZOK ERTEKEK
KINEZET folyékony massza
SZIN szinskala szerint
SURUSEG 20°C-ON 1,42-1,47 kg/l
SZARAZANYAG TARTALOM 65-70%
ANYAGFELHASZNALAS (*) 0,2-0,4 kg/m?
SZARADASI IDO 03mm4dra-2mm2agg
KINEZET KIVITELEZES UTAN matt
VISZKOZITAS DIN4 20°C-on 23000-25000 cps
SZAKADASI NYULAS 20°C-on (UNI 8202) 550%
TAROLHATO 12 hénapig

(*) A termék tényleges anyagfelhasznalasa a hordozd feliilettél, a felhordas vastagsagatol és a felhordas soran

bekovetkezd sulyveszteségtdl fligg.
| POLYGLASS / Q|

e vatie! 20 |
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FOLYEKONY ES HABARCS AL-
LAGU KIEGESZITO TERMEKEK

POLYVER ACRIL

@ Miiszaki leiras

A POLYVER ACRIL vizszigetelés védo festékbevonat vizben
feloldott elasztomer tartalommal. Egyarant alkalmas
lemezes szigetelések véddébevonataként, valamint beton,
fém vagy fa fellletek festésére. Fehér, voros, szirke és zold
szinekben kaphaté. Két rétegben kell felhordani.

i/

@ Miiszaki adatok

MUSZAKI NEVLEGES
JELLEMZOK ERTEKEK
KINEZET attetsz6 folyadék
SZIN szinskala szerint
SUORUSEG 20°C-ON 1,43-1,50kg/|
SZARAZANYAG-TARTALOM 130°C-ON 60% + 5%
SZARADAS 20°C-ON 2 6ra
ANYAGFELHASZNALAS (*) 0,2-04kg/m?
VISZKOZITAS DIN4 20°C-on 3500 - 6000 cps
ONGYULLADASI PONT nem gyulékony
TAROLHATO 12 hénapig
FELHORDASI HOMERSEKLET +5°C/ +30°C

(*) A termék tényleges anyagfelhasznalasa a hordozd feliilettél, a felhordas vastagsagétdl és a felhordas soran
bekovetkez6 sulyveszteségtol fligg.

POLYVER ALU

@ Miiszaki leiras

Favott bitumen és aluminiumpor tartalmu olddszeres
festékbevonat. Felkenve  vagy  permetezve az
anyagszikséglet 150-200g/m2. Fényvisszaverd tulajdonsaga
és tiszta szine altal idedlis bitumenes fedések napfény elleni
védelmére.

@ Miiszaki adatok

MUSZAKI NEVLEGES
JELLEMZOK ERTEKEK
KINEZET Aluminium szind folyadék
SORUSEG 20°C-on 0,98-1,05 kg/I
SZARAZANYAG-TARTALOM 130°C-on 50 - 55%
SZARADAS (PORALLOSAG) 20°C-on 30"-60’
ANYAGFELHASZNALAS 2 RETEGBEN FELHORDVA (*) 04-0,5 kg/m?
VISZKOZITAS DIN4 20°C-on 25"-35"
LOBBANASPONT ZART TEGELYBEN >21°C
TAROLHATO 12 hénapig
SZARADASI IDO FELSZIN ALATT 46ra

(*) A termék tényleges anyagfelhasznélasa a hordozo feliilettdl, a felhordas vastagsagatol és a felhordas soran
bekovetkezd sulyveszteségtol fligg.

POLYGLASS / Q|
T st
@ A vatie 3
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FOLYEKONY ES HABARCS AL-
LAGU KIEGESZITO TERMEKEK

POLYFIX

@ Miiszaki leiras

A POLYFIX egy bitumen alapu tomitéragaszté hészigeteld
tablak és bitumenes filcek ragasztasdra minden tipusu
feltletre, melyek altalanosan az épitéiparban eléfordulnak.
A POLYFIX nem sérti sem a hészigetelést, sem a bitumenes
anyagokat és tomitéanyagként haszndlhatd felujitasi
munkéknal, még fiiggdleges fellleteken is.

@ Miiszaki adatok

MUSZAKI NEVLEGES
JELLEMZOK ERTEKEK
SZIN fekete
LAGYULASI PONT PA.,SZARAZON 90°C (£5)

KONZISZTENCIA KUPOS PENETROMETERREL

OSSZTOMEG gr. 152/5"/ HOM.. 25°C 4

SZILARD ANYAG TARTALOM (stilyban) %91 (+3)
GYULEKONY (sulyban) %9 (+3)
FAJSULY 25°C-on 1,290 (£0,010) kg/I

ALAKTARTOSAG MELEGBEN +60°C-on. 90°-ban
MEGHAJLITOTT FELULETEN, SZARITAST KOVETOEN
FELHASZNALASI, NEDVES"VASTAGSAG 2 mm (“széraz"
vastagsag kb. 1,70 mm)

nem csepeg és nem folyik

POLYCEM

@ Miiszaki leiras

Vélogatott gyanta és bitumen alapu oldészeres ragaszto,
amely kulénosen alkalmas fligg6leges csatlakozasok,
lefolyonyilasok, tetéablakok, szell6z6k stb. vizzard
paldstjanak tomitésére. A POLYCEM a vizszigetel§ réteg
felhorddsa el6tt, a betonfeliileteken meglévé kiilonbozé
méretl hézagok és repedések tomitésére is hasznalhato.

@ Miiszaki adatok

MUSZAKI NEVLEGES
JELLEMZOK ERTEKEK
KINEZET fekete habarcs
SURUSEG 20°C-on 1,55-1,65kg/|
RAKTAROZAS BELTERBEN 12 hénap
SZARADASI IDO 20°C-on 90'-120'
SZARADASI IDO FELSZIN ALATT 20°C-on 24 6ra
LOBBANASPONT ZART TEGELYBEN >42°C
VISZKOZITAS DIN4 20°C-on 1.500 - 1.800 cps
TAROLHATO 12 hénapig

pe valice! 31 |
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PRONTO

@ Miiszaki leiras

A PRONTO egy bitumenes keveréke desztillalt bitumennek és
asvanyi toltéanyagnak. Alkalmas aszfaltutak kisebb felujitasi

munkaira. Hidegen alkalmazando.

@ Miiszaki adatok

MUSZAKI NEVLEGES

JELLEMZOK ERTEKEK

KINEZET tdmér

SZIN fekete

SZAG Jellegzetesen erds
TERFOGATSURUSEG 1,700 kg/m?

LAGYITO FOLYOSITO ADALEKANYAG A bitumen sulyanak legalabb 25%-a
ALKALMAZASI HOMERSEKLET +5°C +35°C

ADAGOLAS

négyzetméterenként és a godor vastagsaganak minden egyes centimétereként 16 kg
termék.

FELHASZNALASKOR HASZNOS VASTAGSAG

Minimum 2+3cm
Maximum 5+6 cm

‘ BELIVEK.indd 32
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KIEGESZITO TERMEKEK

POLYOXID

@ Miiszaki leiras

A POLYOXID egy szerves vegyiilet, l[ényegében egy szobahémérsékleten szilard, fekete szint szénhidrogén
keverék, amely a kéolajok feldolgozasa soran keletkezik.

A POLYOXID kot6, ragaszto és szigetelé tulajdonsagokkal rendelkezik, nem illékony, szobahémérsékleten szilard
halmazallapotu, hémérséklet hataséra fokozatosan lagyuld anyag.

A POLYOXID kenhet6 bitumenként hasznalhato, nemezpapirral (POLYCART C/R) és/vagy lvegfatyollal POLYVEL)
egyltt alkalmazva tobbréteg vizszigetelés kialakitasara alkalmas.

@ Miiszaki adatok

MUSZAKI NEVLEGES
JELLEMZOK ERTEKEK
KINEZET Fényes fekete szinii
ILLAT Szobahémérsékleten szagtalan
FAJSULY (kg/l) 1,01-1,03
GYURUS-GOLYOS LAGYULASI HOMERSEKLET- e
TARTOMANY. )

PENETRACIO 25°C-on (100 g/5") dmm 20-25
VIZOLDEKONYSAG nincs

OLDODAS SZENSZULFIDBAN min % stlyban 99,50
ILLEKONYSAG 163°C/5 ORA max % stlyban 0,25
LOBBANASPONT NYITOTT TEGELYBEN CLEVELAND 265°C

PENETRACIOS INDEX Atlagérték +3,2
HIDEGHAJLITHATOSAG DOW 25°C-on min 3 cm

POLYVEL

4

I e e
ENFE B i
¥ e
badaa
| .
;- | -

@ Miiszaki leiras

Uvegfatyol tekercs elvalaszté rétegek kialakitasahoz, valamint folyékony szigetelérendszerek megerésitésére.

@ Miiszaki adatok

TEKERCS sULY g/mg b

MAGASSAGA m
200 1 50

TEKERCS HOSSZA m

LYGLASS [ O}

e vatie! 53 |
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KIEGESZITO TERMEKEK

POLYDREN

@ Miiszaki leiras

A POLYDREN 200g/m? felllettomegl nem-szétt poliészer filc, 3 x 100 méteres kiszerelésben. Ez a geotextilia
alkalmas védé-, elvalasztd-, szivargorétegként torténé felhasznalasra.

@ Miiszaki adatok

Polydren 200 gr.

Osszetétel: TUInyomérészt mechanikusan préselt poliészter

MUSZAKI e L ) A i 1R .
JELLEMZOK TOMEG MAXIMALIS TERHELES |SZAKADASINYULAS| VASTAGSAG
ELEMZESI MODSZER IDLCL 075 IDLCL 075 IDL CL 075 IDL CL 075
HIVATKOZASI SZABVANY (UNIEN 29073/1) (UNIEN 29073/3) (UNI EN 29073/3) (UNI EN 29073/2)
MERTEKEGYSEG [N/50 mm] [%]

- [g/m3] [mm]
GRAMMATURA MD (@)) MD (@))
200 g/my. 200 (170+200) 245 >45 =50 >50 2,0(1,542,5)
Megjegyzés:

*Megkozelitd atlag értékek

POLYCART C

@ Miiszaki leiras

A Polycart C egy bitumenes nemezpapir henger, vagyis egy desztilldlt bitumennel teljes telitédésig atitatott

nemezpapir.

Tobbrétegl szigetelések esetén a felhelyezés oxidalt bitumen melegen torténé felkenésével, vagy csuszéréteg
kialakitdsanal szarazon torténik.

‘ BELIVEK.indd 34

@ Miiszaki adatok
BITUMENES NEMEZPAPIR HENGER 300 gr.
. MUSZAKI i - NEVLEGES
SZABVANY JELLEMZOK MERTEKEGYSEG ERTEK
DIN 52123 GRAMMSULY g/m? 300 +7%
DIN 52123 VASTAGSAG mm 0,35 £15%
DIN52123 HUZOSZILARDSAG N/5cm 30
Kereszti. >120
DIN 52123 L Hosszi. 1,3%
0
NYULAS i Kereszti. 2,2%
ASTM D6125/97 LEGATERESZTO KEPESSEG s 43
ASRM 398/83 PARAATERESZTO KEPESSEG g/m?x24h 220
DIN 52123 HIDEGHAJLITHATOSAG °C 0
DIN 52123 MELEG-FORMATARTOSSAG °C 70
BITUMENES NEMEZPAPIR HENGER 500 gr.
; MUSZAKI P : NEVLEGES
SZABVANY MERTEKEGYSEG i
JELLEMZOK ERTEK
DIN 52123 GRAMMSULY g/m? 480+7%
DIN 52123 VASTAGSAG mm 0,5 +15%
DIN 52123 HUZOSZILARDSAG N/5cm 320
Kereszti. >160
DIN 52123 - Hosszi. 1,5%
0
NYULAS v Kereszti. 2,6%
ASTM D6125/97 LEGATERESZTO KEPESSEG s 247
ASRM 398/83 PARAATERESZTO KEPESSEG g/m?x24h 155
DIN 52123 HIDEGHAJLITHATOSAG °C 0
DIN 52123 MELEG-FORMATARTOSSAG °C 70
| POLYGLASS / Q|
(B MARE
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KIEGESZITO TERMEKEK

POLYVENT

@ Miiszaki leiras

A POLYVENT egy perforalt APP-modifikalt bitumenes lemez, melynek funkcioja, hogy a féléfektetett bitumenes
lemez és az aljzat kdzott paraelvezetd réteget képezzen. Uvegfatyol szalerésitéssel késziil, Tkg/m2 témeg( és
mindkét oldalan POLYFLAM félidval kasirozott. A lyukak dtméréje 40mm és szabélyos elrendezésben vannak.

@ Miiszaki adatok
SZABVANY

MUSZAKI JELLEMZOK MERTEKEGYSEG Jll NEVLEGES ERTEK
EN 1848-1 HOSSZUSAG m ' 00 (+1%)
EN 1848-1 SZELESSEG m e 1 (+1%)
EN 1848-1 NEGYZETMETER SULY kg/m? 3 1(+5%)
INTERNA BELSO LYUKAS FELULET [4] : 15%
INTERNA BELSO LYUKAK ATMEROJE mm 40
- LYUKAK SZAMA N° . 119

POLYFOND KIT

@ Miiszaki leiras

A POLYFOND KIT nagys(riiségl extrudalt polietilénbdI(HDPE) késziilt szigetelésvéd6 és szivargd lemez.
Vizszigetelé lemezek védelmére és szivargd vizek elvezetésére pincefalakon, alapokon, alagutakban,
tarozokban, csatornakban. A POLYFOND KIT fektetése mechanikai rogzitéssel torténik a rendszer elemeit képez6
kiegészitékkel, mint beltészeg, alatét és élzard profil.

Geotextilidval kasirozott valtozat is kaphato.

Miiszaki adatok

MUSZAKI NEVLEGES

JELLEMZOK ERTEKEK

ANYAG Nagy sir(iség(i specialis polietilén ' (HDPE)
SZIN barna

IGAZOLT MECHANIKAI ELLENALLAS 320 kN/m? (32t/m?)

TEKERCSEK ATMEROJE (m) 1,0x30-1,5x30-2,0x30-2,5x30-3,0x30
LYUKAK/PORUSOK) MAGASSAGA (mm) 7

(LYUKAK/PORUSOK) SZAMA / MQ kb. 1860

(LYUKAK/PORUSOK) KOZOTTI LEVEGO MENNYISEGE kb. 5 1/m?

MERETTARTAS +/- 4%

VIZELVEZETO KEPESSEG 4,61/s/m

HOALLOSSAG -40°-t6l +80°C-ig

VEGYI-FIZIKAI JELLEMZOK

Vegyi anyagoknak, gyckereknek ellendll, nem szennyezi a talajviz rétegeket.
Gombak és baktériumok altal okozott fert6zéseknek ellendll, nem bomlik.

EGESI OSZTALY

B2 a DIN 4102 szabvény szerint
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KIEGESZITO TERMEKEK

TETOOSSZEFOLYO NORMAL

@ Miiszaki leiras

MuUanyagbol késziilt szaras tet6osszefolyd, magassaga 250 mm, atméréje 60, 80, 100, 125 mm lehet.

OLDALKIFOLYO

@ Miiszaki leiras

Muanyagbol késziilt oldalkifolyd. A 90°-os modell keresztmetszete 10x10 mm, hosszisaga 50 cm.

A kerek/szogletes csatlakozdval ellatott modell &tméréje 8 vagy 10 cm lehet. I

PARASZELLOZO

@ Midiszaki leiras

Parakieresztd szell6z6. Kétféle modell létezik, az egyszer(i, melynek atmérdje 7,5 cm, magassaga 27 cm, és a
dupla kimenettel rendelkezé.

POLYGLASS @
a Afaér[ ;1;;549../
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KIEGESZITO TERMEKEK

LOMBKOSAR

@ Miiszaki leiras

Univerzilis allithato modell polietilénbdl, tet66sszefolydkhoz. Mérete 7,5 cm-t6l 12,5 cm atmérdig allithato.

OMLESZTETT PALAORLEMENY

@ Miiszaki leiras

Natur szirke, zold, piros, sététbarna és fehér szinti palaztzalék. Kérésre mas szineket is szallitunk.

EKELEM

@ Miiszaki leiras

Expandalt vulkanikus kézetbdl, valamint bitumenes és celluléz kotéanygbdl készilt trapéz formaju idom, falak
negativ csatlakozasaihoz.

Nem gyulékony, megakadalyozza a t(iz terjedését, igy a lemezek rogzitéséhez hasznalt [angolvaszté hasznalata
nem okoz problémat.

Hémérsékletingadozas hatasara nem tagul.

e vatie!
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DILATACIOS SZALAGOK

WATER BULB

@ Miiszaki leiras

Csatlakozasok kialakitasahoz hasznalhato dilatacios vizzaré szalag PVC-bdl, amely kivalo vizszigeteld és fizikai
dilatacios tulajdonsagokkal rendelkezik.

@ Miiszaki adatok

L | H | s | D v R 2
150 1 25 2% SZH:%%:H H
200 1 25 25 ? | — \T
220 1 25 28 ! L !
250 11 30 32

300 12 30 32

360 12 30 40

440 15 40 50

WATER FLAT

@ Miiszaki leiras

PVC vizzéré szalag, az 6ntott betonfellletek tokéletes folytonossaganak és vizzarésaganak biztositasara.

@ Miiszaki adatok

L | H | S | :
150 1 24 S:DZA\,:Cﬂ::Gﬁ_A——v:q
200 11 24 f | I
220 1 25 ! L !
250 12 25
300 13 25

OMEGA

@ Miiszaki leiras

Hére lagyuld extrudalt gyantdbol késziilt dilataciés 0sszekotd szalag, amely a vizzaré lemezek bitumenes
rétegével egyitt alkalmazhaté. Kivéléan haszndlhaté burkolatokhoz, medencékhez, utcai aljzatokhoz és
alagutakhoz.

@ Miiszaki adatok

MODELL

Omega 0sszekotd szalag

A T voir

Y LN © |

350

—~| 8 |«

35 | | M}'};&a/
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KIEGESZIT6 TERMEKEK
PROPANGAZAS LANGOLVASZTO R ——
@ Miszaki leiras TECHNOLOGIAHOZ

Propangézzal miikéd6é meleg levegét fejleszté pisztoly, amely kiilondsen jol alkalmazhaté olyan helyeken,
ahol a nyilt ldng hasznélata akadalyba utkozik. Az acél harang belsejében levegé-gaz égés torténik, amely
egy éles, koncentrdlt langot hoz létre, kivil pedig egy erés, szabdlyozhaté meleg levegd dramlast, ami az
anyag felmelegitéséhez sziikséges. Kulonosen jol hasznalhato az elasztomer lemezek felhelyezésénél (melyek
olvadaspontja alacsony), a burkolat szaritdsahoz és az 6ntapado lemezek felrakdsanak megkonnyitésére (hideg
vagy nedves idgjarasi viszonyok kozott). Tartozékok: elfordithaté csatlakozd, suritett levegd késziilék.

@ Miiszaki adatok

MERETEK HOTELJESITMENY MAX FOGYASZTAS | HOMERSEKLET
Harang 4tmérd | Hossz |saly | Keallh | Kw | Kijth | Kg/h (2bar) | Kb.°C
90 mm [430mm 1,1kg [13185 [1533 [55180 1,1 | 700

PROPANGAZAS EGOFEJ
@ Miiszaki leiras

A bitumenes lemezek felrakésahoz kifejlesztett melegit6 pisztoly. A magas hatasfoku langnak koszonhetéen kivalo
teljesitményt biztosit. Fejlesztésekor teljes mértékben figyelembe vettiik a biztonsagi, valamint az egészséguigyi és
kdrnyezetvédelmi elbirasokat, valamint nagy gondot forditottunk az ergonomikus kialakitasra és a zajkibocsatas
csokkentésére is. A késziilék egy gyorsnyito karral és egy fécsappal van felszerelve, amely lehet6vé teszi a gaz teljes
elzarasat vagy kinyitasat, valamint az 6rlang szabalyozasat. A késziilék tartozékai: elfordithatd csatlakozd, alapzat,
biztonsagi szeleppel ellatott nyomasszabalyozd, csévédé rugd, kesztyl és horgas éli kés.

@ Miiszaki adatok

MERETEK HOTELJESITMENY MAX. FOGYASZTAS
Harang 4tmérdje | Kar Suly | Kcal/h Kw Kj/h Uz. nyomés Bar Kg/h (4bar)
50 mm 220 mm 7259r | 64729 75,27 270891 2-4 5,400
70mm 220 mm 795gr | 97094 112,90 406336 2-4 8,100
Biztonsagi szeleppel ellatott szabalyozo
Névleges nyomads (bemenet) 16 bar
Uzemi nyomas max 4 bar
Teljesitmény 12kg/h
Saly 520 gr
Géz tipusa Propdn C3 H8 - Butdén C4 H 10

*Gumics6 8x15 mm 20 bar, az EN559 eurdpai szabvény szerint

LEISTER HEGESZTO

@ Miiszaki leiras

Igazoltan nagy hatékonysagu, meleg levegével m(ikodé késziilék, amely csekély sulyanak és a fogantyu kis
atméréjének koszonhetéen megkdnnyiti a hegesztési munkdk elvégzését. Kulondsen javasolt hosszantartod
munkavégzés esetén, mivel a szénrudak tetsz6legesen cserélhetdk. A héfejleszté elem elektromos védelemmel
van ellatva, tovabba a szénrudak teljes elhasznalédasakor a motor automatikusan ledll. Ahémérséklet folyamatos
szabdlyozésa a fesziltségingadozasoktdl és a helyiség hémérsékletvaltozasaitdl fliggetlendl, elektronikus
madon térténik (PID szabalyozas). Hitott csé.

@ Miiszaki adatok

MUSZAKI NEVLEGES
JELLEMZOK ERTEKEK
Fesziiltség 42,100, 120, 200,230V ~
Teljesitmény 1000, 1400, 1600, 1400, 1600 W
Frekvencia 50/60 Hz
Hoémérséklet 20-700°C folyamatosan szabalyozhatd
Légaramlds 230 |/perc max.
Statikus nyomas 3000 Pa kb. (30 mbar) 24 éra m(ikddés utan
Zajszint 65 LpA (dB)
Méretek 340x90 mm, fogd atméréje 56
Suly 1.3 kg 3 m kébellel
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TARTOZEKOK AZ ADESO°®
TECHNOLOGIAHOZ

LEISTER FUVOKA

@ Miiszaki leiras

Széles nyilasu csatlakoztathato fivoka (atmérd 40 és 60).

SZILIKON HENGER

@ Miiszaki leiras

Egy kengyeles, 40 mm-es, gérgés nyomohenger szilikonbdl.

NYOMOHENGER

@ Miiszaki leiras

Kis és nagy méretben is rendelheté.

[ POLYGLASS
b B mang ]
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